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Abb. 4a bis e Erhohte Lippendynamik.

vestibular anders als oral, bei dlteren Men-
schen anders als bei jiingeren. Auch die
Zahnstellung beeinflusst die Gingivaaus-
formung: Bei eng zusammenstehenden
Zéhnen ist das Zahnfleisch in den Zahn-
zwischenrdumen meist volumindser, bei
llickig stehenden Zdhnen hingegen deut-
lich weniger machtig (Abb. 5 bis 7).

Auch oberflachlich zeigt sich die Gin-
giva vielgestaltig mit ihren Erhebungen
und Furchen, ihren Wiilsten an den Alve-
olarfortsatzen, den flachen Furchen zwi-
schen Zahn und marginaler Gingiva so-
wie den pyramidenférmigen Interden-
talpapillen (Abb. 8). Sie kann glatt sein,
meist weist sie jedoch eine Stippelung

Abb. 5 und 6 Zahnfleischform in Abhdngigkeit von der Zahnstellung.
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auf, die an die Oberfldche einer Apfelsine
erinnert (Abb. 9).

Noch bis vor Kurzem waren sich Zahn-
arzte und Zahntechniker einig, dass die
Oberflache des kiinstlichen Zahnfleischs
schon aus Hygienegriinden glatt auszu-
sehen hat. So wollte man die Besiede-
lung mit Bakterien und das Anhaften von
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freie Gingiva
(marginale Gingiva)

befestigte Gingiva
(attached Gingiva)

Abb. 7 Die dreidimensionale Gestaltung der Gingiva. Abb. 8 Erst bei genauerem
Hinsehen féllt die Vielfalt an Oberflachendetails auf - hier sichtbar gemacht mit gold-
farbenem Texturpuder. Abb. 9 Die Zahnfleischoberflache erinnert mit ihrer Stippe-
lung an die Haut einer Orange.

Beldagen verhindern. Natirliches Zahn-
fleisch sieht jedoch anders aus: Model-
liert man seine Oberflache naturkonform
aus, so unterstiitzt diese Form die Selbst-
reinigung durch Speichel und Wangen.
Beobachtungen des Autors belegen,
dass Prothesen, deren Zahnfleisch na-
turkonform gestaltet ist, auch nach Jah-
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ren kaum bis wenig Verfarbungen und
Beldge aufweisen.

Frauen zeigen mehr vom Zahn

Wahrend es hinsichtlich der Zahnfleisch-
farbe keine Unterschiede zwischen
Frauen und Mannern gibt, fand eine

Studie’ einen anderen signifikanten ge-
schlechterspezifischen Unterschied her-
aus: Frauen zeigen beim Lachen mehr-
heitlich den kompletten Zahn — wahrend
Manner dies deutlich seltener tun.

Eine eigene Vorstellung
entwickeln

Bei einer naturnahen Rekonstruktion
sollten sich die auBerlich sichtbaren
Merkmale mdglichst direkt an den Ver-
haltnissen im Mund orientieren, idealer-
weise im direkten Patientenkontakt. Wo
das nicht méglich ist, kdnnten hochwer-
tige, moglichst farbechte Bilder als Vor-
lage dienen, auf denen die Details er-
kennbar sind.

Anregungen fiir Form und Oberfla-
che kann auch ein bezahntes Situations-
modell geben. Sind keine Zdhne mehr
vorhanden und geben die Modelle kei-
nen Hinweis darauf, wie das Zahnfleisch
zuvor beschaffen war, ist die Gestaltung
fir den Zahntechniker einerseits leich-
ter, denn schwierige Ubergangszonen
sind vermutlich nicht vorhanden. An-
dererseits ist die Rekonstruktion um-
fangreicher und die Verantwortung fir
den Gesamteindruck der Rehabilitation
groBer.

Ein wichtiges Kriterium bei der
Zahnfleischgestaltung ist das Alter des
Patienten. So zeigen etwa altere Patien-
ten mehr Zahnhals als jingere. Auch &n-
dert sich mit zunehmendem Alter die
Farbe von rosa zu blaulich schimmern-
den Farbténen. Doch sollte der Techni-
ker in jedem Fall die Wiinsche des Pa-
tienten in seine Arbeit einbeziehen.
Denn nicht die eigene Vorstellung von
einem altersgerecht wirkenden Zahn-
und Zahnfleischersatz ist die Richt-
schnur fiir die Rekonstruktion, sondern
die Wiinsche und Vorstellungen des Pa-
tienten. Zugegeben, dazwischen kon-
nen Welten liegen.
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Mit Ubungen ein Gefiihl fiir
die Form entwickeln

Das Training fiir die Umsetzung beginnt
im Labor des Autors damit, zundchst die
Form und Oberflache der Zahnfleisch-
bereiche zu erfassen und in Wachs zu
modellieren; dabei bleibt die Farbe zu-
nadchst unbeachtet. In erster Linie soll
diese Ubung den Blick dafiir schulen,
wie das Zahnfleisch im Verhaltnis zu den
Zédhnen und in seiner dreidimensionalen
Ausdehnung aussieht, wenn es ausmo-
delliert ist (Abb. 10).

Ist die Modellation mit allen Details
vollendet, empfiehlt es sich, z. B. mithilfe
von Silikon oder Alginat ein Gipsduplikat
anzufertigen. Zur besseren Beurteilung
der Gipsoberflache hat sich Texturpu-
der bewahrt, das die dreidimensionalen

anatomischen Konturen und die Oberfla-
chentextur besser sichtbar macht, indem
es farbliche Einflisse ausschlief3t, wie sie
die Zahn- und Wachsfarbe unvermeidlich
hervorrufen.

Einen Schritt ndher an der Praxis ist
die Ubung direkt in Kunststoff: Dazu wird
an einem Ubungsmodell zunichst das
Zahnfleisch wie bei einem Cut-back re-
duziert, um es anschlieBend gezielt wie-
deraufzubauen. Fiir den Ubenden ist es
dabei hilfreich, wenn ihm bzw. ihr eine
Vorstellung des spateren Zahnfleischver-
laufs vorgegeben wird (Abb. 11 bis 13)

Die Praxis: Zahnfleisch indivi-
dualisieren bei einer Prothese

Am Beispiel einer oberen Prothese wird
das praktische Vorgehen geschildert, mit

BAR

dem das Zahnfleisch einer Oberkiefer-
prothese individuell gestaltet wird. Der
Autor benutzt dafiir die niedrigviskosen
Ceramage UP GUM- und die pastdsen
Ceramage GUM-Massen der Fa. Shofu
(Kyoto, Japan). Aus didaktischen Griin-
den bearbeitet er ein Ubungsmodell,
denn ihm geht es in erster Linie um die
grundsatzliche Vorgehensweise; das Pro-
zedere ist jedoch das gleiche wie bei ei-
ner Patientenarbeit.

Zwar lasst sich der Zahnfleischanteil
theoretisch mit Komposit frei auftragen.
Das bedeutet jedoch, dass gro3e Men-
gen an Gingivamassen portionsweise zur
endglltigen Form aufgeschichtet wer-
den mussen. Bessere Erfahrungen hat
der Autor damit gemacht, Klein- und
Kleinstmengen auf eine bereits vorhan-
dene PMMA-Basis aufzutragen. Mit die-

Abb. 10 Das plastische Ausmodellieren des Zahnfleischs in Wachs schult nicht nur den Blick, sondern verfeinert auch die manuellen Fahigkei-
ten. Abb. 11 Reduziertes Zahnfleisch am Ubungsmodell. Abb. 12 Vorgabe der marginalen Harmonie im Bereich der freien Gingiva, hier
mithilfe der Linie und Uberblendungen der fertigen Gingivagestaltung. Abb. 13 Fertige Ubungsrekonstruktion mit nachgebildetem
Zahnfleisch.
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Abb. 14 Auftragen des Adhasivs Ceraresin Bond CRB 1 auf die abgestrahlte PMMA-
Oberflache, zehn Sekunden einwirken lassen. Abb. 15 Auftragen von Ceraresin
Bond CRB 2, zehn Sekunden einwirken lassen, drei Minuten lichthédrten. Abb. 16 An-
tragen der weiBlichen Bereiche der befestigten Gingiva mit Ceramage UP Opakdentin
ODA1 mit dem Pinsel.

ser Methode kommt er nicht nur effizien-
ter ans Ziel, sondern spart auch deutlich
Gingivamassen ein.

Bei totalem Zahnersatz hat es sich be-
wahrt, die Prothese einschlieBlich aller
Zahnfleischpartien zunachst sorgféltig
anatomisch auszumodellieren, zu stop-
fen bzw. mit Kaltpolymerisat anlaufen zu
lassen und im ndchsten Schritt an den
Stellen gezielt zu reduzieren, wo eine In-
dividualisierung vorgesehen ist — Stich-
wort Cut-back.
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Die PMMA-Oberflache
vorbereiten

Fir einen zuverldssigen chemischen Ver-
bund des Komposits mit dem Prothesen-
kunststoff muss die PMMA-Oberflache
konditioniert werden. Nach dem Ab-
strahlen der Oberflache mit Al,O; 50 um
bei 2 bar Druck wird Ceraresin Bond CRB
(Fa. Shofu) aufgetragen. Dieses lichthar-
tende Adhésiv wird in zwei Stufen auf-
getragen und hat sich bei der Reparatur

und Formerganzung mit lichthartendem
Komposit sowohl im Mund als auch au-
Berhalb bewahrt (Abb. 14 und 15).

Die befestigte Gingiva

Im nachsten Schritt folgt die Charakterisie-
rung der befestigten (attached) Gingiva,
jener wenig durchbluteten, andmischen
Zone zwischen der gingivalen Furche und
der Mukogingivalgrenze. Zur Anlage der
weilllich scheinenden Bereiche wird zu-
nachst Opakdentin aus dem Ceramage
UP-Sortiment aufgetragen, das farblich
etwa der VITA classical Zahnfarbe A1 ent-
spricht (Abb. 16). Diese helle Schicht si-
muliert den unter dem nattirlichen Zahn-
fleisch liegenden, hell durchscheinenden
Alveolarknochen und wird spater mit ei-
ner blassrosafarbenen Schicht tberzo-
gen. Dank seiner flieRfahigen Konsistenz
lasst sich das Opakdentin gut frei model-
lieren und mit dem Pinsel flachig ausstrei-
chen, dadurch wirkt es nie schematisch
scharf abgegrenzt. Diese Schicht wird
eine Minute zwischengehartet.

Feine Blutgefafle, wie
gewachsen

Die fiir die Mukosa typischen feinen Blut-
gefdl3e lassen sich gut nachstellen mit

QUINTESSENZ ZAHNTECHNIK | Jahrgang 46 - Ausgabe 1+ Januar 2020



Lite Art Pastenmalfarben (Fa. Shofu): Sie
decken auch bei sparsamer Dosierung,
wie sie fiir die feinen Aderchen erforder-
lich ist, sehr gut.

Zundchst werden die ndher an der
Oberflache liegenden, rot scheinenden
GefaBe mit Lite Art R (Red) angelegt, die
darunter liegenden blau durchschim-
mernden werden etwas versetzt mit Lite
Art BI-G (Blue Gray) (Abb. 17 und 18).

Bei diesem Micro Layering ist keine
RegelmaBigkeit gefordert, ganz im Ge-
genteil: Eine eher willkiirliche Anordnung
mit zufélliger Platzierung wirkt sogar na-
turlicher. SchlieBlich soll es dem spateren
Betrachter nicht unnétig erleichtert wer-

den, das Zahnfleisch als kiinstlich zu ent-
larven. Erneut wird kurz unter der Lampe
angehartet.

Mit der niedrigviskosen, rétlich kolo-
rierten transluzenten Gingivamasse Ce-
ramage UP GUM-T wird der gesamte von
roten und blauen Aderchen durchzogene
Bereich abgedeckt, verteilt (Abb. 19) und
zwischenpolymerisiert.

Alveolentaler einfarben

In den Alveolentalern, den Furchen zwi-
schen den erhabenen Alveolen, wird mit
dem Spatel dunkel eingeférbte Zahn-
fleischmasse Ceramage GUM-D aufge-

BAR

bracht und bis in die Interdentalpapil-
len hineingezogen (Abb. 21). Dabei wird
die Masse zundchst mit dem Spatel im
Bereich der Alveolentdler angetragen,
anschlieBend mit dem Flachpinsel ana-
tomisch in Form gebracht (Abb. 22 und
23). Wichtig bei der Modellation: Die
vestibuldre Papille verlduft nicht spitz in
Richtung Randleisten, sondern als sat-
telférmige Einziehung unterhalb des
Kontaktpunkts und endet auf der ora-
len Seite.

Zusatzlich kann man im Sulkus mit
einer Nervnadel oder einem spitzen Pin-
sel mit Malfarben weitere belebende Ak-
zente in Form kleiner BlutgefaBe setzen.

Abb. 17 Anlegen roter Blutgefae innerhalb der Mukosa mit den Pastenmalfarben Lite Art R (Red) mit einem spitzen Pinsel. Abb. 18 Anle-
gen blauer BlutgefiBe innerhalb der Mukosa mit den Pastenmalfarben Lite Art BI-G (Blue Gray). Abb. 19 Abdecken der mit Aderchen charak-
terisierten Mukosa mit Ceramage UP GUM-T (Translucent). Abb. 20 Verstreichen der Ceramage UP GUM-T Massen in der Mukosa mit dem
Flachpinsel.
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Nach diesem Schritt wird nicht zwischen-

gehartet.

Die zuvor weilllich eingefarbten ana-
mischen Bereiche innerhalb der befestig-
ten Gingiva werden im nachsten Schritt
dinn mit orangefarbenem Ceramage
GUM-Or Uberschichtet. Wie zuvor wird

18

die pastose Masse zundchst mit einem
Spatel platziert und anschliefend mit
dem Flachpinsel anatomisch in Form
gebracht bzw. verstrichen (Abb. 24 und
25). Gerade bei der flachigen Verteilung
eignet sich auch ein Schaumstoffpad,
mit dem man die Oberfliche in Form

Abb. 21 Auftragen von Ceramage GUM-D im Bereich der Alveolen-
taler und Interdentalpapillen. Abb. 22 Anatomisches Anmodellie-
ren der Ceramage GUM-D Masse im Bereich der Alveolentaler mit
einem Flachpinsel. Abb. 23 Anatomisches Anmodellieren der Cera-
mage GUM-D Masse im Bereich der Interdentalpapillen mit einem
Flachpinsel. Abb. 24 Auftragen und Andriicken von Ceramage
GUM-Or im Bereich der befestigten Gingiva mit dem Spa-

tel. Abb. 25 Anatomisches Anmodellieren der Bereiche der befes-
tigten Gingiva mit dem Flachpinsel.

tupft. Dafir sollte das Pad jedoch pin-
gelig sauber sein, es diirfen keine Staub-
partikel oder dhnliches anhaften, die auf
der Oberflache zuriickbleiben kénnen.
Wichtig bei diesem Uberschichten ist,
dass die darunter liegende Schicht nicht
komplett abgedeckt wird, sondern weil3-
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lich durch die orangefarbene Schicht hin-
durchscheint.

Da immer Licht auf die Massenreste
trifft, die sich am Pinsel befinden, bleibt
es nicht aus, dass die Borsten ,storri-
scher” werden und beim Modellieren
kleine Partikel im plastischen Untergrund
zuriickbleiben. Als Nebeneffekt unter-
stitzt dies den Stippelungseffekt, der
die Oberflache bereits zu diesem Zeit-
punkt natirlicher wirken lasst. Da die
(mit GUM-D) dunkel und die (mit GUM-
Or) orange eingefarbten Bereiche nicht
zwischengehartet werden, Uberlappen
beide Massen einander in den Rand-
bereichen und vermischen sich mitein-
ander. Eine scharfe Abgrenzung oder

Kante ist dort nicht mehr auszumachen,
die Ubergénge sind flieBend - ein weite-
rer Pluspunkt hinsichtlich der natdirlichen
Wirkung dieser Partien.

Die Ubergang zur Mukosa

Mit der dunklen Ceramage GUM-D wird
die stark durchblutete Mukosa zur befes-
tigten Gingiva nachgebildet. Auch hier
sollen keine scharfen Kanten oder Gren-
zen sichtbar sein, deshalb wird die Masse
zundchst mit dem Spatel platziert und
anschlieBend wiederum mit dem Flach-
pinsel anatomisch adaptiert bzw. diinn
auslaufend zur Mukosa hin verstrichen
(Abb. 26 und 27). Auch hier unterstiit-
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zen die im Pinsel zum Teil ausgehdrteten
Borsten die natiirlich aussehende gestip-
pelte Oberflachentextur.

Die freie Gingiva

AnschlieBend wird mit hellrosa einge-
farbtem Ceramage GUM-L die freie Gin-
giva girlandenférmig um die Zahne her-
umgelegt. Zundchst werden die Massen
wieder mit dem Spatel platziert, anschlie-
Bend mit dem Flachpinsel anatomisch
ausgeformt und mit der darunterliegen-
den befestigten Gingiva Ubergangsfrei
verstrichen (Abb. 28 und 29).

Um auch diese Partien moglichst na-
turkonform zu gestalten, empfiehlt es

Abb. 26 Auftragen von Ceramage GUM-D im Bereich des mukogingivalen Ubergangs. Abb. 27 Anmodellieren von Ceramage GUM-D, zur
Mukosa hin auslaufend, mit Flachpinsel. Abb. 28 Auftragen von Ceramage GUM-L zur Anlage der freien Gingiva. Abb. 29 Anatomisches
Anmodellieren der freien Gingiva mit dem Flachpinsel.
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Abb. 30 Auftragen von transluzentem Ceramage GUM-T. Abb. 31 Anatomisches Anmodellieren der mukogingivalen Ubergénge mit dem
Flachpinsel. Abb. 32 Finales Ausmodellieren und Komplettieren mit Ceramage GUM-T und Flachpinsel, 60 Sekunden Lichthar-
ten. Abb. 33 Auftragen von Universal Oxy-Barrier vor der Endpolymerisation.

sich, den distalen Anteil der Zdhne etwas
hoher auszumodellieren als den mesia-
len und den Gingivalsaum bis in die Taille
des Zahns zu legen. So deutet er nicht als
dinner Streifen in Richtung Schneide-
kante, sondern verlauft am ,Bauch” bzw.
Aquator des Zahns entlang und endet,
wie bereits oben angemerkt, sattelférmig
unterhalb des Kontaktpunkts.

Tiefe erzeugen

Nach Ausformung der Papille werden alle
Zahnfleischbereiche kontrolliert. An Stel-
len, an denen noch Defizite an der &u-
Beren Form bestehen, werden diese mit

20

dem transluzenten Ceramage GUM-T er-
génzt (Abb. 30 bis 32). Dieser Uberzug
gleicht nicht nur oberflachlich aus, son-
dern erzeugt zusatzlich Tiefenwirkung.
Nimmt man hier farbkonzentrierte GUM-
L-, GUM-D- oder GUM-Or-Massen, ver-
liert das Zahnfleisch seine dreidimensio-
naleTiefe, es wirkt flach, denn die Massen
sind herstellerseits opak eingestellt. Da-
durch decken sie gut, lassen aber kaum
Licht hindurch.

Wer es besonders naturlich haben
mdchte, kann wiederum mit einer klei-
nen Nervnadel feine Aderchen applizie-
ren oder kleine Punktchen setzen. Die
Ansatze der Wangen- und Lippenband-

chen lassen sich mit Dentinfarben sehr
dezent einfarben, auch hier kdnnen zu-
satzlich feine Aderchen die natiirliche
Wirkung betonen. In jedem Fall wird die
Oberflache nach jeder dieser Individua-
lisierungen angehartet.

Endpolymerisation

Vor der Endpolymerisation (drei Minu-
ten) wird ganzflachig Universal Oxy-Bar-
rier (Fa. Shofu) aufgetragen: Wie bei Kom-
positverbendungen schiitzt das Gel die
Oberflache vor dem Einfluss von Luft
und verhindert eine Inhibitionsschicht
(Abb. 33).
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Ausarbeiten

Mit Dura-Green Siliziumkarbid-Steinchen
und SoftCut Silikonpolierern (beide Fa.
Shofu) werden die Zahnfleischpartien
anatomisch ausgearbeitet und vorpoliert
(Abb. 34 und 35). Auf den Papillen und in
den Alveolentdlern Idsst sich die Ober-
flachenstippelung passend zur lbrigen
Gingiva gezielt mit einem Fissurenfraser
anlegen und verstarken.

Politur

Fir die Vorpolitur der Kompositoberfla-
chen hat sich Dura-Polish Polierpaste
mit Aluminiumoxid bewahrt (Fa. Shofu)
(Abb. 36). Die Bearbeitung ist zwar zeit-
intensiv, das Ergebnis lohnt den zusatz-
lichen Aufwand jedoch. Sind in den
Zahnzwischenrdumen und den Stippe-
lungen keine Riickstande mehr vorhan-
den, erfolgt die Hochglanzpolitur mit
einem kleinen Schwabbel und der dia-
mantierten Dura-Polish DIA Polierpaste
(Fa. Shofu) (Abb. 37). Wie immer gilt auch
hier: Je mehr Miihe man in die sorgfaltige
Schichtung und Modellation investiert,
desto geringer ist der Aufwand flr das
Ausarbeiten und Polieren.

Erst jetzt [asst sich beurteilen, ob bzw.
wo noch weitere individuelle Anpassun-

Abb. 34 Ausarbeiten mit Dura-Green Siliziumkarbid-Steinen. Abb. 35 Vorpolitur mit
SoftCut Silikonpolierern. Abb. 36 Glanzpolitur mit Dura-Polish. Abb. 37 Hoch-
glanzpolitur mit Dura-Polish DIA.
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gen erforderlich sind, wie z. B. das Ein-
farben am Zahnhals mit Malfarbe oder
dhnliches. Wichtig: Da die Endpolyme-
risation bereits abgeschlossen ist, muss
die Oberfliche vor diesen Anderungen
erneut konditioniert, d. h. angeschliffen
werden. Nach dem Auftragen der Mal-
farbe wird diese Stelle mit Translucent-
Masse abgedeckt.

Wer es nicht weill und den Oberfla-
chenglanz fur Feuchtigkeit halt, kdnnte
von der Anmutung der fertigen Pro-
thesen getduscht werden und die Auf-
nahme fir ein vollbezahntes Gebiss hal-
ten (Abb. 38).

Unentbehrlich:
Farbreferenzmuster

Die Gingivamassen sind herstellerseits
meist opak eingestellt. Deshalb sind die
reinen Farben auch wenig hilfreich, wenn
es um die Farbwirkung im Zusammen-
spiel mit Transluzenzmassen geht. Um
die Zahnfleischfarbe dennoch gezielt zu
bestimmen und zu reproduzieren emp-
fiehlt es sich, Farbreferenzmuster anzu-
fertigen (Abb. 39). Sie werden aus reinen
und aus gemischten Farben hergestellt

und lassen sich zum Vergleich im Mund
an das Zahnfleisch anhalten. Besonders
in Fillen, bei denen ein Ubergang vom
kinstlichen zum naturlichen Zahnfleisch
zu sehen ist, kommt man um die indivi-
duelle Anpassung mithilfe von Farbrefe-
renzmustern am Patienten nicht herum.

Uberginge mit Transparenz
kaschieren

Im direkten Nebeneinander mit nattrli-
chem Zahnfleisch wird man das ktinstli-

che meist schon anhand der Farbe erken-
nen kénnen. Das gilt besonders fir kleine
Teilbereiche, wie sie z. B. bei implantat-
gestlitzten Einzelkronen oder kleinen
Schaltsatteln angesetzt werden. Daher
ist es sinnvoll darauf zu achten, dass man
entweder ausschlieB3lich kiinstliches oder
ausschlieBlich natirliches Zahnfleisch
sieht. Wo das nicht mdoglich ist, bieten sich
transparente Ubergangszonen mit nur
wenig eingefarbten Transparenzmassen
an, die den Ubergang vom kiinstlichen

zum naturlichen Zahnfleisch kaschieren.

GUM-L GUM-D

GUM-LP

39

GUM-DP

GUM-Or

GUM-SP

GUM-P

GUM-T

Abb. 38 Uberzeugend naturkonform und tduschend echt: der Gesamteindruck der fertigen Prothesen entspricht in allen Details dem natdirli-
chen Vorbild. Abb. 39 Farbreferenzmuster der Ceramage UP GUM Zahnfleischfarben. Insgesamt stehen fiir die Gestaltung der Gingiva elf

Farbténe zur Verfigung.
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Scharfkantig abgesetzte
Schichten vermeiden

Ein wichtiges verfahrenstechnisches De-
tail beim Schichten der Kompositmas-
sen ist einer der Griinde, die das Ergeb-
nis naturkonform aussehen lassen: Nach
dem Auftragen der Massen werden le-
diglich wenige kurze Zwischenhartun-
gen durchgefiihrt. So lassen sich diese
einzelnen Farben und Schichten bes-
ser ineinanderdriicken, sie verflieBen
miteinander. Diese Art der Schichtung
ohne Durchhartung verhindert scharf-
kantig abgesetzte Schichten und fordert
den homogenen Gesamteindruck. Eine
komplette Aushartung findet erst zum
Schluss statt.

Polymerisationszeiten
einhalten

Wichtig flr den nachhaltigen Erfolg ei-
ner solchen Arbeit ist, dass man die An-
gaben des Herstellers zu Lichttempera-
tur, Lichtmenge und Polymerisationszei-
ten nicht als freundlichen Hinweis, son-
dern als verbindliche Anweisung fiir die
eigene Arbeit versteht. Denn gerade bei
Kompositen sind die Folgen einer unvoll-
standigen Polymerisation, wie z. B. Ver-
farbungen oder mangelnde Biegefestig-
keit, nicht direkt nach der Fertigstellung
feststellbar, sondern erst nach einer ge-
wissen Tragezeit.

Schlussbetrachtung

Der hier gezeigte Weg ist als Orientie-
rung flr die eigene Arbeit gedacht. Der
Autor mochte damit keinesfalls das Ana-
tomie- oder Histologiebuch ersetzen,
sondern dem Praktiker Anhaltspunkte fiir
den Einstieg in das Umsetzen mdglichst
naturkonformer Zahnfleischpartien ge-
ben. Der Weg basiert auf speziell erwor-
benen Kenntnissen, ungezdhlten Versu-

chen und vielen Jahren Erfahrung im tag-
lichen Einsatz und hat sich bei der Ver-
mittlung der Kenntnisse und Fertigkeiten
bewahrt. Auch dem Anfanger gelingen
mit ein wenig Ubung ansprechende Re-
sultate, die sich mit entsprechendem Er-
folgswillen und Ausdauer immer weiter
verfeinern lassen. Neben dem rein repro-
duktiven Vorgehen bzw. Kopieren vor-
handener Gingiva gibt der Weg in Fal-
len, in denen keine Vorlage zum Kopieren
vorhanden ist, eine Art ,Grundrezept” furr
die eigene Arbeit an die Hand.

Materialien

BAR

Zurzeit ist noch kein maschinelles
Verfahren in Sicht, das dem Zahntech-
niker diese anspruchsvolle und hochin-
dividuelle Gestaltung von Zahnfleisch-
partien auf gleichem Niveau abnehmen
kdnnte. Es lohnt sich also — vor dem As-
pekt eigener Spezialisierung und Allein-
stellung — neben anspruchsvollen Zahn-
rekonstruktionen die naturkonforme
Nachbildung des menschlichen Zahn-
fleischs zu beherrschen.

Tab. 1 Die fir die Restauration verwendeten Materialien des Herstellers Fa. Shofu.

Material

Beschreibung/Einsatzgebiet

Ceraresin Bond
CRB1/CRB I

Ceramage UP
ODA1

Lite Art R (Red)

Keramik- und Kunststoffreparatursystem fiir bestandige Verbindun-
gen zwischen Kompositen, Kunststoffen und Keramiken

Opaque Dentin, Farbe entspricht in etwa A1 fir die weilllichen Berei-
che der befestigten Gingiva

lichthartende Pastenmalfarben:

fiir die an der Oberfléche liegenden, rot scheinenden Gefa3e der

Mukosa

Lite Art BI-G
(Blue Gray)

den Gefdle

Ceramage UP
GUM-T

(Translucent) Bereiche der Mukosa;

lichthartende Pastenmalfarben:
fur die unterhalb der rot durchscheinenden, blau durchschimmern-

niedrigviskose, rotlich kolorierte transluzente Gingivamasse:
zum Abdecken der von roten und blauen Gefdf3en durchzogenen

zum abschlieBenden Ergénzen der duBeren Form mit Tiefenwirkung

Ceramage
GUM-D (Dark)

pastose, dunkel eingefarbte Zahnfleischmasse:
fur die stark durchblutete Mukosa;

zum Einfarben der dunkleren Alveolentaler und Interdentalpapillen
sowie des mukogingivalen Ubergangs

zum Uberschichten der weiBlich eingefarbten andmischen Bereiche

Ceramage GUM-  pastdse, orange eingefarbte Zahnfleischmasse:
Or (Orange)

innerhalb der befestigten Gingiva
Ceramage hellrosa eingefarbte Zahnfleischmasse:

GUM-L (Light)
freien Gingiva

Universal
Oxy-Barrier

zur Nachbildung der girlandenférmig um die Zéhne herumlaufenden

Universal-Gel zum Luftabschluss vor der Endpolymerisation von licht-
hartenden Kompositen:

schiitzt die Oberflache vor dem Einfluss der Luft und verhindert eine

Inhibitionsschicht.
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Hilfsmittel

Tab. 2 Die fir die Restauration verwendeten Hilfsmittel des Herstellers Fa. Shofu.

Hilfsmittel Beschreibung/Einsatzgebiet

Pinsel Flachpinsel: zum flachigen Verstreichen von Komposit

Spitzpinsel: zum Positionieren z. B. der feinen roten und blauen Blutge-
faBe innerhalb der Mukosa

Spatel zum Platzieren von Kompositmassen, die anschlieBend mit dem Flach-
pinsel verstrichen werden

Dura-Green abrasive Siliziumkarbid-Steine mit keramischem Bindemittel zum Aus-
arbeiten der Kompositoberflachen

SoftCut Silikonpolierer mit integrierten Schleifpartikeln zum Konturieren und
Vorpolieren von Keramik, auch bestens geeignet flir Komposit wie
Ceramage GUM und Ceramage UP

Dura-Polish Polierpasten zur Vorpolitur von Komposit, Metall, Prothesenkunststof-
fen und PMMA

Dura-Polish DIA  Polierpasten zur Hochglanzpolitur von Kompositen und Keramik
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