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Restaurationen mit Giomer

Asthetische Ergebnisse
Mit der ,flowable frame
technique”

Spatestens seit der Veréffentlichung der klinischen Studie von Gordan et al. 2007 mit hervorragenden
Ergebnissen fiir Beautifil und FL-Bond iiber den fiir Filllungsmaterialien auBergewéhnlich langen Beob-
achtungszeitraum von acht Jahren' stoBen die Giomer-Produkte der Firma SHOFU auch in Deutschland auf
einverstarktes Interesse. Gleichwohl herrscht eine gewisse Verunsicherung in der Kollegenschaft, welcher
Werkstoffklasse diese Restaurationsmaterialien zuzuordnen seien. Es erscheint daher geboten, diese
Produkte zundchst einmal vorzustellen und zu klassifizieren.

Uwe Diedrichs/Neuss, Dr. Sushil Koirala/Nepal

W Die hier betrachteten Giomer-Pro-
dukte basieren auf einer Technologie, die
deren Fiillkorper mit einer speziellen
Oberflachenbeschichtung versieht. Im
Rahmen dieser Beschichtung wird, ver-
einfacht gesagt, eine Glas-lonomer-Re-
aktion im Herstellungsprozess vorweg-
genommen. Es kommt zu einer soge-
nannten PRG-Beschichtung (,pre-reac-
ted glass ionomer*) der Fiillkorper. Diese
PRG-Beschichtung verleiht dem damit
ausgestatteten Restaurations- bzw. Bon-
dingmaterial je nach Konzentrationsge-

falle die Eigenschaft, Fluorid an das um-
gebende Milieu abzugeben und auch
wiederaufzunehmen (Abb.1) und zwarin
vergleichbaren Ausmaflen, wie dies von
klassischen Glas-lonomer-Zementen be-
kanntist.

Beautifil 1l ist definitionsgemaf als
Submikrometer-Hybridkomposit einzu-
stufen. Zu 68,6 Volumenprozent sind
multifunktionale Glasfiillstoffe enthal-
ten,die zur Halfte aus PRG-beschichteten
Fiillern auf der Basis von Fluorboralu-
minium-Silikatglas bestehen. Die Parti-

kelgrofie variiert vom Nanobereich mit
0,01pmbiszu4,0 ymundbetragtim Mittel
0,8 pm. Die organische Matrix bestehtaus
bis-GMA und TEGDMA.

Die Produktpalette von Beautifil Il er-
streckt sich dabei vom klassischen Fiil-
lungskomposit in 4,5-Gramm-Einzel-
spritzen oder Tips a 0,25 Gramm {iber
Flow-Materialien in zwei Viskositatsstu-
fen bis zu einer ebenfalls flief}fahigen
Opak-Variante in zwei Helligkeiten.

FL-Bond Il ist das dazugehdrige Zwei-
Schritt-Adhasivsystem mit selbstatzen-
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~ Abb. 1: Fluoridfreisetzung und -aufnahme ohne Degradation aus der Giomer-Restauration. - Abb. 2: Lichtleitungseigenschaften der Beautifil Il
Universalmassen im Vergleich zu Schmelz und Dentin.
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~ Abb. 3: Ausgangssituation Frontzahntrauma 11. - Abb. 4: Detailansicht: frakturiertes inzisales Drittel des Zahnes 11. « Abb. 5: Inzisale Ansicht der
Fraktur, die den kleinen Anteil an Dentinwunde zeigt. « Abb. 6: Relative Trockenlegung mit Watterollen und Wangenhalter. « Abb. 7: Schmelz-
anschrigung zur VergréBerung der Verbundfldche. « Abb. 8: Bei nahezu ausschlieBlichem Schmelzanteil als Bonding-Substrat wird empfohlen, die
Wirkung des selbstétzenden Primers durch eine vorhergehende Atzung mit Phosphorséure-Gel zu erhdhen.

dem Primer und separat zu applizieren-
der Bonder-Komponente, also der sechs-
ten Generation, Typ | zuzuordnen. Der
ethanolbasierte Primer ist mit funktio-
nellen Carbon- und Phosphorsauremo-
nomeren ausgestattet. Der Bonder be-
steht aus UDMA, TEGDMA und 2-HEMA
undistaufgrund seines Gehaltesan PRG-
beschichteten Fiillkorpern auch in die
Giomer-Produktkategorie einzuordnen.
Dieser Anteil fiihrt zu einer im Hinblick

aufdieradiologische Sekundarkaries-Di-
agnostik vorteilhaften Rontgenopazitat
undauchimAdhasivsystem zu der Eigen-
schaft der stabilen Fluoridfreisetzung
und -aufnahme.

Asthetik

Beautifil Il steht in acht VITA-Shades
und vier weiteren Spezialfarben zur Ver-
fiigung. Neben den Universalmassen in

A1,A2, A3, A3.5, A4, B1, B2 und C2 wird fiir
die Restaurationvongebleichten Zdahnen
die Farbe ,bleaching white* angeboten.
Insbesondere fiir den Einsatz in der
Mehrschichttechnik stehen opake Den-
tinmassen in A2 und A3 (A20, A30) sowie
eine Universal-Schmelzmasse (Inc) mit
hohenTransluzenzwertenzurVerfliigung.

Die besonders natiirliche Erscheinung
verdanken Beautifil-Restaurationen je-
doch den durch die speziellen Fiillkor-

~ Abb. 9: Die geatzte Zahnoberfldche erscheint kreidig weiB. - Abb. 10: Auftragen von Primer und Bonder auf die vorab geétzten Zahnanteile.
~ Abb.11: Lichtpolymerisation der Bondingschicht mit einer LED-Lampe fiir 10 Sekunden. « Abh.12: Der Schichtungsplan. - Abb.13: EinAZ-Strei-
fen wird zur Formgebung des Flow-Komposits angelegt. = Abb. 14: Fixierung des Streifens von palatinal mithilfe des Zeigefingers wahrend der Appli-
kation des Flow-Komposits.
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Abb. 15: So wurde mit dem ,flowable frame* eine palatinale Basis geschaffen, um den Aufbau der Dentinschicht zu vereinfachen.
diinnen und Konturieren des ,,flowable frame“ mit einem Diamantschleifkorper.

neutesApplizieren der Bonding-Komponente.
die Frakturkante aufgetragen.

perstrukturen imitierten Lichtleitungsei-
genschaften des natiirlichen Zahnes. So
findet bei den Universalmassen sowohl
eine schmelzdhnliche geradlinige Licht-
transmission als auch eine dentinahnli-
che Lichtstreuung statt (Abb. 2). Ferner
haben die Fiillungsmaterialien eine dem
natiirlichen Zahn vergleichbare Fluores-
zenz.

Beiderklinischen Anwendungisteine
hohe Vorhersagbarkeit des asthetischen
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Abh.24

tinschicht mit Beautifil A2.
zuimitieren.

Abb. 24: Zum Abschluss wurde die Schmelzschicht aufgetragen.
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Endergebnisses gewahrleistet, weil die
Beautifil-Materialien bei der Polymeri-
sation farbtreu sind. ,What you see is
whatyou get“: Schon bei der Modellation
oder Schichtung kann die endgiiltige
Farbwirkung beurteilt werden.
Prinzipiell ist Beautifil Il aufgrund der
schon beschriebenen Lichtleitungsei-
genschaften fiir dsthetische Ergebnisse
ohne aufwendige Mehrfarb-Einsatze
ausgelegt. Bei lebhafteren Farbverldu-
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politur mit den griinen und roten Scheiben des Super-Snap Rainbow-Kits (SHOFU Dental).
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Abb. 17: Der fertig ausgestaltete ,flowable frame®.
Abb.19: Nach der Lichtpolymerisation der Bonding-Komponente wird Beautifil Il Opak-Dentin A30 auf
Abb. 20: Die Dentinschicht wird nun in Inkrementen aufgebaut.

Abb. 16: Aus-
Abb. 18: Er-

fen kann es dennoch erforderlich wer-
den,eine Mehrfarbschichtungvorzuneh-
men.

Klinische Anwendung

Weitere Erleichterungen ergeben sich
durch die hervorragenden Handling-Ei-
genschaften des Materials. Beautifil Il
kann aufgrund der angenehmen, nicht
primar temperaturabhangigen Thixotro-

T

\ “‘;"’7

Abb. 21: Applikation einer diinnen Schicht Opak-Dentin A30 sowie oranger Effektmasse an der Inzisalkante.
Abb. 23: White stain Effektmasse wurde eingelegt, um die Frakturlinie zu kaschieren und den Farbeffektim Nachbarzahn
Abb. 25 und 26: Die Restauration nach der Politur und Hochglanz-

Abb. 22: Komplettierung der Den-
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Abb.28

~ Abb. 27: Ein in Farbe, Form und Oberfldchenstruktur begeisterndes Ergebnis: Der restaurierte
Zahn 11 mit einer als solche nicht wahrnehmbaren Kompositrestauration. « Abb. 28: Das Ender-

gebnis —hoch &sthetisch.

pie sehr gut modelliert werden, ohne
dass es zum Abreifien oder ,Bréckeln®
der Materialschicht kommt. Zudem fallt
die Adaption sowohl, frei Hand“alsauch
in Verbindung mit Matrizensystemen
sehr leicht, da die jeweilige Komposit-
Portion nichtam Instrument haftet.

Beautifil Il kann dabei universell fiir
RestaurationenderKlassen |, I11,IVundV
sowie im Rahmen der allgemeinen Indi-
kationsstellungen fiir Kompositrestau-
rationen auch der Klasse Il eingesetzt
werden. Ferner ist es hervorragend fiir
direkte &sthetische Korrekturen der
Zahnform und -stellung sowie Verblend-
reparaturen geeignet. Bei Restaura-
tionsstarken von iiber zwei Millimeter
muss in Inkrementen lichtpolymerisiert
werden.

Die diinnflieRendere Flow-Variante
»F 10“ und die zahflieRendere Variante
»F02"sindfarblich optimal auf Beautifil ||
abgestimmt und bringen alle genannten
Vorteileder Giomer-Produktkategorie mit
sich. So werden auch die Indikationen

Fissurenversiegelung, Fiillungs-Lining,
Zahnhals- und kleinere Glattflachende-
fekte sowie die ,flowable frame techni-
que“bedient.

Fallprasentation

Ein 17-jahriger Patient stellte sich mit
einem frakturierten mittleren Schneide-
zahn 11in unserer Klinik vor. Der Patient
verspiirte keine akuten Schmerzen oder
Uberempfindlichkeiten und nur ein klei-
ner Teil der Dentinoberflache war freige-
legt. SowohlderPatientalsauchseine El-
tern waren sehrum die Zahnasthetik des
Jungen besorgt. Nachdem verschiedene
Behandlungsmdglichkeiten besprochen
worden waren, entschied man sich fiir
eine direkte kosmetische Restauration.

Die wesentlichen klinischen Heraus-
forderungen in diesem Fall waren eine
geeignete Farbauswahl, die Kaschierung
der Restaurationsrander sowie die Er-
langung einer natiirlichen Oberflachen-
struktur. Wir entschieden uns fiir die

Flowable Frame Technique (FFT) mit
Beautifil Flow A3T,um eine geeignete pa-
latinale Basis fiir die Schichttechnik zu
gestalten. Beautifil Il in den Farben A30
und A2, orange und white stain Effekt-
massen sowie Beautifil 1l Universal-
Schmelzmasse Inc wurden verwendet,
um miteinernichtals solche wahrnehm-
baren Restauration die gewiinschte
Asthetik zu erzielen. Die Abbildungen 3
bis 27 demonstrieren Schritt fiir Schritt
das methodische Vorgehen bei dieser
Behandlung.

Zusammenfassung

Mit FL-Bond Il und den Fiillungsmate-
rialien der Beautifil-Reihe steht ein
modernes und sicheres Restaurations-
system zur Verfiigung, das alle konser-
vierend-restaurativen Indikationen be-
dienen kann. Die patentierte Fiillertech-
nologie bietetmitseinem protektiven Po-
tenzial einen wirksamen Schutz vor
Sekundarkaries und gleichzeitig einen
lichtoptischen Effekt, der in den meisten
Féllen fiir eine dsthetisch ansprechende
Restauration keine Mehrfarbeinsdtze
erforderlich macht. Gleichwohl ist die
Produktpalette so ausgelegt, dass auch
anspruchsvolle Mehrfarbschichtungen
realisiert werden kdonnen. Die hervor-
ragenden Handling-Eigenschaften er-
leichtern in solchen Fallen die akzentu-
ierte Verarbeitung. Fiir die Vertiefung in
die hier demonstrierte Restaurations-
technik sei das aktuelle Buch? von Dr.
Koirala empfohlen. Das gezeigte Fall-
beispiel stammt von Dr. Koirala. Die
Rechte an allen Bildern und dem Text
liegen bei Dr. Koirala. 44
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Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de
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