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Keramikbearbeitung

AuUf dasrichtige
INnstrument kommt es an

Neben Lichtbrechung und Farbgestaltung sind die Form- und Oberflichengestaltung entscheidende
Kriterien fiir einen natiirlich wirkenden Zahnersatz. Die Firma SHOFU bietet hierfiir eine Reihe aufein-
ander abgestimmter Schieifinstrumente, von der Bearbeitung vollkeramischer Geriistmaterialien bis
hin zum Finish der Keramikverblendung.

Autor: ZTM Herbert Dohmen, Diisseldorf

(Abb.1)
»Schwarz auf weiB“
Mit CoreMaster Instru-
menten (SHOFU Dental)
lassen sich die Gerliste
einfach und sicher
bearbeiten.

(Abb.2)
Das All Ceramic
Finishing & Polishing Kit.

¥ Zunehmend werden vollkeramische Restauratio-
nen gefertigt, weil diese hinsichtlich der Farbe und
Struktur dem Dentin und Zahnschmelz &hnlicher sind
als metallunterstiitzte Versorgungen. Metallfreie Kro-
nen und Briicken erleichtern zudem die Realisierung
einer exzellenten Asthetik.

Fiir die Anfertigung von &sthetisch hochwertigen
Restaurationen ist es sinnvoll, hierauf abgestimmte
rotierende Instrumente anzuwenden, um die Gefahr
von Mikrorissen oder feinen, facettenartigen Abplatz-

ungen zu vermeiden. Solch feine, selbst unter dem
Mikroskop kaum sichtbare Schwachstellen, kdnnen die
erfolgreiche und dauerhafte Integration der Versor-
gungim Munde des Patienten gefahrden.

Geriisthearbeitung

Die konventionelle Bearbeitung von CAD/CAM-ge-
fertigten Aluminiumoxid- bzw. Zirkonoxid-Werkstick-
en sollte mit diamantierten Schleifkdrpern und einer
wassergekiihlten Turbine erfolgen. Mitdiesem Verfah-
renistsichergestellt, dass eine Uberhitzung des Objek-
tes vermieden wird, jedoch lassen die extreme Umdre-
hungszahlund derentstehende Wassernebel nureine
bedingte optische Kontrolle des Werkstiicks wahrend
der Bearbeitung zu. Eine Alternative sind silikonge-
bundene, diamantierte Instrumente. Diese neuen
Schleifkdrper sind zu mehrals 60 % mit Industriedia-
manten durchsetzt und durch eine widerstandsfahige
Silikonmischung sehr formstabil. So wird es moglich,
einZirkon-oder Aluminiumoxid-Geriistaucham Hand-
stiick gezielt zu reduzieren oder zu glatten (Abb. 1).

Ausarbeiten der Verblendung

Der Einfluss von Zahnform, Oberflachenstruktur
und Glanzgrad auf die natiirliche Wirkung einer Re-
stauration ist unbestritten. Deshalb miissen nach dem
Brand der Keramikverblendung die anatomischen De-
tails gezielt herausgearbeitet werden.

Eine grofie Hilfe ist z.B. das All Ceramic Finishing &
Polishing Kit, das speziell fiir diesen Einsatzbereich
konzipiert wurde. Hiermit konnen individuelle Ergeb-
nisse rationell und wirtschaftlich erarbeitet werden
(Abb.2).

Fiir die Zahnform und die Oberflache eignen sich
hervorragend Siliziumkarbid-Schleifkorper, wie z.B.
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(Abb. 3)
Individuelles Formen
des Schleifkorpers
mit dem Abrassives
Dresser.

(Abb.4)
Bukkale Bearbeitung
mit der Walzenform.

(Abb.5)
Anlegen der Hocker-
Separierung mit der
Form IC9.

(Abb. 6)
Formen der funktio-
nellen Ausflugsschnei-
sen mit der Form FL3.

(Abb.7)
Vorpolieren
des Kronenrandes mit
CeraMaster Coarse.

(Abb.8 und9)
Feinste Fissuren und
die naturnahe Ausfor-

mung der Interproxi-
malbereiche lassen sich
einfach und schnell

mit dem ,,Carbide Fissur
Bur“ gestalten.

Dura-Green oder Dura-Green Fine, die in verschiede-
nen Formen erhéltlich und individuell zurichtbar sind
(Abb. 3). Diese Instrumente haben ein auf das feine
Schleifkorn abgestimmtes Bindemittel, das abge-
nutzte Partikel rechtzeitig freigibt und auf diese Weise
eine kontinuierliche Schleifleistung gewahrleistet.

Bukkale bzw. labiale Flachen lassen sich ziigig mit
der Walzenform bearbeiten. Durch das Ausrichten der
Walze an der Zahnachse erzielt man gleichzeitig eine
naturdhnliche Oberflachenstruktur (Abb. 4). Separie-
rungen von Hdckern, Bifurkationen oder Interproxi-
malrdumen legt man mit einem abgeflachten Kelch an
(Abb.5).

Die anatomische Hockergestaltung sowie das For-
men von funktionellen Gruben erfolgt anschliefend
miteinerkleinen, spitzen Flammenform (Abb.6). Diese
Form eignet sich auch hervorragend fiir die Nachbil-

dung der labialen und palatinalen Makro-/Mikrostuk-
turen bei Frontzahnen.

Gebrauchsspuren verleihen ein natiirliches
Aussehen

Ein weiterer Schritt zum Erreichen einer optimalen
Oberflache sowie die parodontalfreundliche, glatte
Gestaltungim Bereich des Kronenrandesistdie Vorpo-
liturmitSilikonpolieren. Abrasionsflachenund andere
patientenspezifische Charakteristikaerzielt man leicht
und schnell mitder Radform WH 6 (Abb.7).

Eine natiirlich wirkende Gestaltung der Fissurenbe-
reiche oder das punktuelle Herausarbeiten der Inter-
proximalbereiche bei Briickenkonstruktionen erreicht
man schnell mit einem spitz zulaufenden Hartmetall-
instrument. Hier hat sich ein dreikantiges Instrument




bewahrt, das ohne Schneidengeometrie, sondern le-
diglich durch die Form einer dreiseitigen Pyramide ar-
beitet (Abb. 8 und 9). Neben diesen klassischen Ein-
satzbereichen bietet dieser Dreikant nahezu uneinge-
schrankte Anwendungsmaoglichkeiten, vom Herausar-
beiten von Lasionen im Zahnhalsbereich, iiber die
Ausformungdesinzisalen Sekundardentinsbiszur Ge-
staltung feiner Schmelzrisse.

Fazit

Nachdem Glanzbrand zeigt die fertiggestellte Arbeit
alle geforderten, anatomischen Details und die Ge-
brauchsspuren einer Seitenzahnkrone, die zum Rest-
zahnbestand des Patienten passt (Abb. 10 und 11). 44

(Abb.10und 11)
Eine Vintage ZR Seitenzahnkrone, die von allen Ansich-
ten zum Patienten passt
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