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ach allgemein gultiger Meinung ist die naturi-

dentische Lichttransmission bisher ausschlief3-
lich den vollkeramischen Restaurationen vorbehal-
ten. Da sie hinsichtlich der Farbe und Struktur dem
Dentin und Zahnschmelz ahnlicher sind, werden sie
zunehmend von den Patienten bevorzugt. Dieser
Trend wird sich sicherlich zukinftig weiter durchset-
zen und zum Standard in jedem Dentallabor werden.

Zum heutigen Zeitpunkt werden, trotz der Méglich-
keit hochfeste CAD/CAM-Restaurationen aus Hoch-
leistungskeramiken herzustellen, zu mehr als 70
Prozent metallkeramische Restaurationen als Stan-

dardversorgungen gefertigt. In diesem Zusammen-
hang wird zudem von einer deutlichen Zunahme
der NE-Legierungen berichtet. NE-Legierungen sind
nicht nur wegen ihres preislichen Vorteils von Inter-
esse, sondern sie ermoglichen besonders bei um-
fangreichen Geristkonstruktionen eine deutliche
Reduzierung des Gewichts.

Welche Mdglichkeiten wiirden sich in asthetischer
und wirtschaftlicher Hinsicht far die Anfertigung
dieser Versorgungen ergeben, wenn jetzt der Licht-
brechungsindex der metallkeramischen Massen
den natdrlichen Zahnen sehr dhnlich ware?
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Das Licht bricht sich bereits im Dentin

VINTAGE MP definiert eine neue metallkeramische
Generation, konzipiert nach aktuellen Erkenntnis-
sen der Keramiktechnologie. Ein neuartiger Ferti-
gungsprozess gleicht die reine Mikrokeramik an
den Lichtbrechungsindex des naturlichen Zahn-
schmelzes und des Dentins an (Abb. 1).

Eine erhohte Lichtbrechung der Dentinmassen hat
die Eigenschaft, dass ein GroBteil des einfallenden
Lichtes nicht vom Opaker, sondern bereits in der Den-
tinschicht gebrochen und gestreut wird. Die Kontu-
ren des opakisierten Metallgeristes werden quasi op-
tisch minimiert. Basierend auf dieser Technologie
werden die lichtoptischen Eigenschaften analog der
naturlichen Zahne mit minimalem Aufwand einfach
und treffsicher wiedergegeben (Abb. 2).

Neben diesen asthetischen Vorteilen zeigt dieses
neue Metallkeramiksystem viele weitere optimierte
Eigenschaften in Bezug auf die Sicherheit, Wirt-
schaftlichkeit und Vielseitigkeit fir den Anwender:

So wurden zum Beispiel die Qualitdt und die Haf-
tungseigenschaften der gebrauchsfertigen Pasteno-
paker erheblich gesteigert. Allein das Auftragen der
ersten Opakerschicht mit Base Opaque bietet eine
auBergewohnliche Deckkraft und einen sehr war-
men Farbton, den man mit einer matten Vergoldung
vergleichen kann. Mit einer Schichtstdrke von nur
0,05 Millimeter werden die Farbprobleme durch das
oxidierte Metallgertst grundlegend eliminiert und
eine perfekte farbstabile Keramikbasis sichergestellt
(Abb. 3). Die gebrauchsfertigen Shade Opaker ba-
sieren auf einer ahnlich feinen Partikelstruktur wie
Base Opaque und schaffen eine deckende, homo-
gene Farbschicht. Bereits nach einem Auftrag wer-
den Kronen und Brticken einfach und schnell ent-
sprechend der gewiinschten Zahnfarbe grundiert. In
Kombination angewendet, ist ein vollstandiges Ab-
decken der GerUste mit einer Schichtstarke von nur
0,1 Millimeter sichergestellt. Gerade bei geringen
Platzverhaltnissen bleiben genligend Reserven fur
die nachfolgende Schichtung.

Das Dentin und die Transluzenz

Das Dentin gibt der nattrlichen Zahnfarbe den Farb-
ton und die Sattigung. Dartber hinaus mussen vie-
le weitere Faktoren bei der keramischen Reproduk-
tion berlcksichtigt werden, die Einfluss auf das
naturliche Aussehen der metallkeramischen Restau-
ration ausidben. Zum Beispiel die Transluzenz, die
Opaleszenz oder auch die Fahigkeit eines Objektes,
das Licht zu absorbieren oder zu brechen. Die Trans-
luzenz hat zudem die Aufgabe, die Form des Den-
tins zu unterstreichen und zu entwickeln sowie das
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Abb. 1: Der nattirliche Zahn hat einen bindren Aufbau
aus Dentin und Schmelz. Das Dentin gibt der Zahn-
farbe den Farbton und die Sattigung. Das nattrliche
Aussehen ist dann ein Spiel aus Licht und Farben.

Abb. 2: Wenn man die VINTAGE MP Metallkeramik-
krone bei Durchlicht betrachtet, gewinnt man den
Eindruck, dass es sich hier um eine metallfreie
Restauration handelt.

Abb. 3: Durch einfaches Auftragen des goldfarbenen
Base Opakers werden herausragende Verbundwerte
zu den Aufbrennlegierungen erreicht.
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gesamte Licht innerhalb des Zahnes zu verteilen,
welches sich auf und in dem Dentin bricht. Daher ist
es unbedingt erforderlich, das Dentin fr die natdr-
liche Wiedergabe eines Zahnes exakt zu gestalten.

Durch die extrem feine Partikelstruktur lassen sich
diese Massen sehr einfach und gezielt auftragen. Ist
im Zervikalbereich aufgrund geringer Platzverhalt-
nisse eine eher intensivere Farbdichte gefordert, lasst
sich diese durch das Auftragen von etwas fluores-
zierender Zervikalmasse erreichen. Diese wird dinn
auslaufend im unteren Drittel der Krone platziert.
AnschlieBend erfolgt zunachst die vollanatomische
Schichtung der Dentinmasse (Abb. 4).
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Abb. 4: Ist im Zervikalbereich eine eher intensivere
Farbdichte gefordert, wird fluoreszierender Zervikal-
masse dinn auslaufend im unteren Drittel der Krone
platziert und anschlieBend vollanatomisch mit
Dentinmasse komplettiert.
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Abb. 5: In diesem Fall wird ein jugendlicher Zahn mit
sehr geringen Abnutzungsmerkmalen reproduziert.

In diesem Stadium hat sich ein kurzes Kondensieren
per Hand oder mit einem Ultraschall Condensor Cera-
mosonic bewahrt, weil so die Dichte des Dentins
kompakter wird. Das anschlieBende Zurtickschnei-
den sowie das korrekte Gestalten der anatomischen
Dentinform erfolgt dann einfach und zUgig. Fur die
Ausrichtung und das Design der Mamelons, wie hier
dokumentiert, ist immer der nattrliche Restzahnbe-
stand einzubeziehen, weil die Form sehr vom Alter
und dem Grad der Abnutzung beeinflusst wird. In
diesem Fall wird ein jugendlicher Zahn mit sehr gerin-
gen Abnutzungsmerkmalen reproduziert (Abb. 5).
Gerade bei jugendlichen Zdhnen wirken die Mame-
lons ein wenig dichter als das restliche Dentin. Zur
Unterstreichung dieser Effekte hat sich die Betonung
mit einer Mischung aus Dentinmasse und Mamelon
Pink oder Mamelon Yellow im Verhaltnis 50:50 be-
wahrt (Abb. 6).

Opal Transluzenz- und Inzisalmassen

Mit einem umfangreichen Angebot transluzenter
Inzisal- und Effektmassen stehen alle erforderlichen
Komponenten fir eine patientenspezifische Repro-
duktion der Schmelznuancen zur Verfigung. Weil
die opalisierenden Transluzenz- und Inzisalmassen
in ihrer Struktur und Partikelverteilung dem nattr-
lichen Zahnschmelz sehr ahnlich sind, besitzen sie
die Eigenschaft, das Wechselspiel des Lichtes wie
die naturlichen Zahne von intensiv blaulich-translu-
zent bis diffus rétlich-orange wiederzugeben.

Bereits eine geringe Menge Opal-T als Zwischen-
schicht von Dentin und abschlieBender Inzisalmas-
se unterstltzt den Lichttransport, wie bereits ein-
gangs beschrieben, in beeindruckender Weise. Al-

Abb. 6: Gerade bei jugendlichen Zdéhnen wirken
die Mamelons ein wenig dichter als das restliche
Dentin. Zur Unterstreichung dieser Effekte hat sich
die Betonung mit einer Mischung aus Dentinmasse
und Mamelon Pink oder Mamelon Yellow im Ver-
héltnis 50:50 bewaéhrt.
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ternativ auf die approximalen Flanken aufgelegt,
verstarkt diese Masse den Lichttransport im Inter-
dentalbereich und zu den angrenzenden naturli-
chen Zahnen. Aufhellende, eher triibe Zonen, wie
sie haufiger bei jugendlichen Z&hnen vorzufinden
sind, reproduziert man vorzugsweise mit Opal
White E oder einer Mischung aus Opal White E und
Opal Inzisalmasse im Verhaltnis 50:50. In diesem
Fall wurde die Mischung zentral auf das Dentin
aufgebracht (Abb. 7). Die Komplettierung der
Zahnform erfolgt dann labial mit opalisierender In-
zisalmasse (Abb. 8). Von palatinal wird im Zervikal-
bereich etwas Zervikalmasse und zur Unterstrei-
chung der Approximalflachen wahlweise etwas
Opal Superlucent zur Unterstltzung der Translu-
zenz, oder Opal WE zur Reduzierung der Lichtlei-
tung, angelegt (Abb. 9). AbschlieBend erfolgt der
Dentinbrand bei 900°C.

Abb. 7: Bereits eine geringe Menge Opal-T als
Zwischenschicht von Dentin und abschlieBender
Inzisal-masse unterstttzt den Lichttransport in
beeindruckender Weise.

Abb. 9: Von palatinal wird im Zervikalbereich etwas
Zervikalmasse und zur Unterstreichung der Approxi-
malfldchen wahlweise etwas Opal Superlucent zur
Unterstltzung der Transluzenz, oder Opal WE zur
Reduzierung der Lichtleitung angelegt.

Die Bearbeitung sowie das Konturieren der anato-
mischen Oberflachendetails wird ebenfalls unter
Einbeziehung der naturlichen Nachbarzéhne durch-
gefuhrt. In diesem Stadium muss unbedingt auf die
korrekte Lage der Dentinschichtung sowie die inter-
nen anatomischen Details geachtet werden.

Mit der abschlieBenden Bemalung, zum Beispiel mit
den gebrauchsfertigen VINTAGE Art Keramikmalfar-
ben sollten nur feine, individuelle Akzente gesetzt
werden (Abb. 10). Wenn die Farbe und die Lage der
Einzelschichten korrekt gewahlt und platziert wurde,
erledigt das Licht den Rest. Die glanzgebrannte und
polierte Metallkeramikkrone zeigt unter allen Licht-
verhaltnissen ein naturliches Aussehen (Abb. 11 und
12). Die Lage des Dentins sowie der transluzenten
Einzelschichten wurden exakt nach dem natdrlichen
Vorbild ausgerichtet. Die Lichtstreuung variiert bei

ve

Abb. 8: Die Komplettierung der Zahnform erfolgt
dann labial mit opalisierender Inzisalmasse.
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Abb. 10: Mit der abschlieBenden Bemalung, zum
Beispiel mit den gebrauchsfertigen VINTAGE Art

Keramikmalfarben, sollten nur feine, individuelle
Akzente gesetzt werden.
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unterschiedlichen Betrachtungswinkeln wie bei den VERWENDETE MATERIALIEN
natdrlichen Zahnen (Abb. 13 und14).

Fazit Legierung:

Coron, etkon/Straumann CADCAM GmbH
Wias ist also neu an dieser VINTAGE MP Keramik? Die (MUnchen)
Einfachheit des Systems, das natirliche Aussehen Keramikmassen:

VINTAGE MP, Shofu Dental GmbH (Ratingen)
Keramikmalfarben:
VINTAGE Art Shofu Dental GmbH (Ratingen)

und die wirklichen technischen Neuerungen, wie die
Anderung des Lichtbrechungsindexes der Dentin-
und opalisierenden Inzisalmassen, wurden bereits er-
wahnt. Das wirklich Neue an diesem Keramiksystem

ist jeOCh Sicherlich, dass es dem Zeitgeist entspricht! DENTALSTUDIO ST. AUGUSTIN GMBH
Damit kénnen einfach alle Gblichen hochschmelzen-

den Aufbrennlegierungen, gleich ob Hochgold, Bio- 7TM German Bar

oder NEM, mit einem empfohlenen WAK-Bereich von PleistalstraBe 60a, 53757 St. Augustin
13,6 bis 15,2 mit einer natdrlichen Lichtleitung ver- Tel: 02241-9320118

blendet werden, wie man sie bisher nur von metall- E-Mail: dentalstudio@gmx.de

freien Restaurationen erwartete.
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Abb. 11: Die Natdrlichkeit der neuen Keramikmassen Abb. 12: ... sowie unter ultraviolettem Licht
ist unter allen nattrlichen Lichtbedingungen... gegeben.

Abb. 13: Die Lage des Dentins sowie der Abb. 14: Die Lichtstreuung variiert bei
transluzenten Einzelschichten wurden exakt nach unterschiedlichen Betrachtungswinkeln wie bei den
dem natdrlichen Vorbild ausgerichtet. naturlichen Zéhnen.
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