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VINTAGE ART
Fluoreszierende Keramikmalfarben
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Einleitung

VINTAGE Art fluoreszierende Keramikmalfarben sind fiir die Realisierung interner und externer
Farbmodifikationen aller hochschmelzenden Metallkeramiksysteme empfohlen. Zudem kénnen sie auf
allen hochschmelzenden metallfreien Keramikrestaurationen mit Zirkondioxid- /Aluminiumoxid-
Geriisten, CAD/CAM Keramikbldcken, Presskeramiken und Keramikzahnen aufgetragen werden.
Selbst die gebrauchsfertige Glasurpaste ist hoch fluoreszierend und unterstiitzt die natiirliche
Farbwirkung. Die Reproduktion jeder natiirlichen Zahncharakteristik ldsst sich einfach mit einem

lebendigen Erscheinungsbild im Dental- oder Praxislabor kreieren.
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@) HINWEISE

I 1-1 Allgemeine Hinweise

1 Von offener Flamme oder Ziindquellen fernhalten.

2 Wahrend der Bearbeitung ist das Tragen einer Schutzbrille empfohlen.

3 Wahrend der Bearbeitung ist eine Absaugung zu verwenden oder eine Schutzmaske zu tragen.
4 Mischen Sie dieses Produkt nicht mit Malfarben anderer Systeme.

5 VINTAGE Art darf nur fiir die angegebenen Einsatzbereiche angewendet werden.

6 VINTAGE Art darf nur von dentalem Fachpersonal angewendet werden.

I 1-2 VorsichtsmaBnahmen

1 Bei Auftreten allergischer Reaktionen, wie z. B. einer Eruption oder Hautentziindungen,
ist die Verwendung des Produktes unverziiglich einzustellen und ein Arzt zu konsultieren.
2 Vermeiden Sie den Kontakt mit weichem Gewebe, der Haut und den Augen.
Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser spiilen und einen Arzt konsultieren.

EIGENSCHAFTEN

I 2-1 Kompatibel mit verschiedenen Keramikwerkstoffen

VINTAGE Art kann mit verschiedenen hochschmelzenden Keramikwerkstoffen wie
z. B. Metallkeramiken, Aluminiumoxidkdppchen, Zirkondioxidgeriisten, Presskeramiken,
CAD/CAM-Keramikblocken sowie Keramikzédhnen angewendet werden.

I 2-2 Leichte Handhabung der Pastenmalfarben

Die ultrafeinen Partikelstrukturen der gebrauchsfertigen Pastenmalfarben ermdglichen
eine leichte Handhabung, hervorragendes Auftrageverhalten sowie ausgezeichnete
Deckeigenschaften. Das Auftragen einer diinnen Schicht ist sowohl von einem Anfénger
als auch von erfahrenen Keramikern zu realisieren.

I 2-3 Vielseitige Auswahl von Intensiv- und Effektfarben (32 Farben)

Das VINTAGE Art Malfarbenkonzept enthélt Primarmalfarben (Pink, Blue und Yellow),
Sekundédrmalfarben (Orange, Green und Violet) und Shade-Malfarben (Shade Stains und
Foundation Shade Stains). Insgesamt sind 32 Farben verfiighar, um den Anforderungen der
verschiedenen &sthetischen Restaurationen gerecht zu werden. Die Anwendung ist sehr
einfach, da ein aufwéndiges Anmischen nicht erforderlich ist.

I 2-4 Fluoreszenz

Die VINTAGE Art sind hoch fluoreszierende Keramikmalfarben, die auf die Fluoreszenz
natiirlicher Zahne abgestimmt sind und das vitale Erscheinungsbild der Keramikgeriiste
aufwerten.
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SYSTEMKOMPONENTEN

| Basic Color Set

Glazing Paste, Pink, Yellow, Blue, Orange,

Violet, Green, White, Black, Dark Red Brown,
Orange Brown, Khaki,

A-Shade, B-Shade, C-Shade, D-Shade, R-Shade
VINTAGE Art Stain Liquid 50 ml

Shade Color Card

Verarbeitungsanleitung

| Effect Color Set

Glazing Paste, Brown, Black Brown, Gray, Blue Gray,
Corn Yellow, Rose Pink, Wine Red, Pink Orange,
Mamelon Pink, Mamelon Ivory,

Foundation A-Shade,

Foundation B-Shade,

Foundation C-Shade,

Foundation D-Shade,

Foundation R-Shade

VINTAGE Art Stain Liquid 50 ml

Shade Color Card

Verarbeitungsanleitung

| Einzelmengen

VINTAGE Art (32 Farben / je 3 g)
VINTAGE Art Stain Liquid 50 ml

17 Farben, je 3g

@3 ANWENDUNGSHINWEISE

I 4-1 Farben und Indikationen

BASIC COLOR SET

EFFECT COLOR SET

Farbe Anwendungsbeispiel
Indikation I(:;%rdbé koFrzriéﬁt-ur Zervikal fé\rlgl:;lg Inzisal | Gingiva
1 | Glazing Paste GP
2 | Pink P O O O
3 | Yellow Y O
4 | Blue Bl O O
5 | Orange (o) O O O
6 | Violet Y O O O
7 | Green Gr O
8 | Black B O O
9 | White w O O
10 | Dark Red Brown DR-Br O O
11 | Orange Brown O-Br O O O
12 | Khaki K O O
13 | A-Shade AS O O
14 | B-Shade BS O O
15 | C-Shade CS O O
16 | D-Shade DS O O
17 | R-Shade RS O O
18 | Gray G O O
19 | Blue Gray BI-G O
20 | Corn Yellow cY O
21 | Brown Br O O
22 | Black Brown B-Br O
23 | Mamelon Pink MP O
24 | Mamelon Ivory MIv O
25 | Rose Pink RP O O
26 | Wine Red WR O O
27 | Pink Orange P-O O O
28 | Foundation A-Shade F-AS O
29 | Foundation B-Shade F-BS O
30 | Foundation C-Shade F-CS O
31 | Foundation D-Shade F-DS O
32 | Foundation R-Shade F-RS O
[ |Base Color Stain [ |Color Stain [___]Shade Stain

VINTAGE
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I 4-2 Farbkonzept

Das Farbkonzept des VINTAGE Art Systems ist logisch in drei Hauptfarbgruppen gegliedert.
Die hoch fluoreszierenden Keramikmalfarben sind auf die Fluoreszenz natiirlicher Zdhne
abgestimmt und werten das vitale Erscheinungsbild der Keramikgeriiste auf. Das natiirliche
Erscheinungsbild wird sogar
unter kiinstlichen Lichtbedin-
gungen aufrechterhalten.

Unter ultraviolettem Licht

Unter natiirlichem Licht

1. Base Color Stains

Das asthetische Farbkonzept beinhaltet Primarfarben, Sekundéarfarben und achromatische Farben.
Primarfarben (P, Y, BI) Sekundérfarben (0, Gr, V) Achromatische Farben (W, G, B)

V w G B

P Y BI ) Gr

2. Color Stains

Basierend auf diesen Farben konnen alle individuellen Farbténe und farblichen Angleichungen jeder
natiirlichen Zahncharakteristik reproduziert werden.

DR-Br  O-Br K BI-G Cy Br B-Br MP Miv RP WR P-O

3. Shade Stains (AS, BS, CS, DS, RS, F-AS, F-BS, F-CS, F-DS, F-RS)

Die Einfarbung entsprechend der gewiinschten Farbgruppe der fertig gefrasten oder gepressten
Keramikkronen und -briicken kann insbesondere durch eine Oberfiachenbemalung mit diesen Malfarben
erreicht werden. Foundation Shade Stains haben im Vergleich zu den Shade Stains einen niedrigeren
Helligkeitswert. Diese Farben bieten einzigartige Moglichkeiten, um eine rdumliche Wirkung bei
metallfreien und metallkeramischen Arbeiten zu erzielen. Dies kann durch direktes Auftragen einer
diinnen Schicht auf den Opaker bzw. auf Aluminiumoxid- oder Zirkondioxidgeriisten erreicht werden.

Shade Stains
AS BS CS DS RS

Foundation Stains haben einen niedrigeren Helligkeitswert als Shade Stains.

Foundation Shade Stains

F-AS F-BS F-CS F-DS F-RS

I 4-3 Anwendungsbeispiele

Vor dem Gebrauch mischen Sie die Malfarbenpaste mit einem Kunststoffspatel gut
durch. Wenn eine Anpassung der Viskositdt erforderlich ist, fiigen Sie entsprechend
Ihrem Bedarf etwas Malfarbenfiiissigkeit hinzu. Befeuchten Sie die geschliffene und
gereinigte Keramikoberflache mit einer diinnen Schicht Malfarbenfliissigkeit, tragen die
Malfarben pur oder vermischt auf und brennen entsprechend der Brenndaten. Durch
das Mischen mit der Malfarbenfliissigkeit kann auch die Viskositdt der fluoreszierenden
Glasurpaste verdandert werden.

1. Base Color und Farbkreis

Der nebenstehende Farbkreis zeigt die Grund-
farben wie Pink, Yellow und Blue. Zwischen den
Grundfarben liegen die Sekundarfarben.

In der Mitte des Farbkreises befinden sich die
achromatischen Farben. Die gegeniiberliegenden Violet
Farben des Farbkreises werden ,Komplementar-
farben” genannt und heben sich gegenseitig
auf. Es bedeutet, dass sich diese Farben beim
Mischen mit gleichem Mengenanteil gegenseitig
neutralisieren und grau werden. Dieses
Phanomen basiert auf der subtraktiven Farb-

mischtheorie.

White Gray Black

Hue Color Circle

Achrom e Farben

Komplementéarfarben

Achromatische Farben wie White, Gray und Black werden fiir die Angleichung der Helligkeit (Value)
verwendet. Zusatzlich konnen Gray und Black die Lichtrefiexion beim Auftragen auf die Oberflache
der Opaker oder der Opaque Liner reduzieren. Eine Angleichung der Opazitat ist durch Beimischen
einer entsprechenden Menge White mdglich.

2. Externe Anpassung der Zahnfarben

Durch das Mischen der Farben in unterschiedlichen Mengen wird die Intensitét des Farbtons
gesteigert und die Helligkeit reduziert. Bei der Anwendung der Komplementéarfarben, z. B. wenn der
Griinton reduziert werden soll, kann eine rotliche Komplementérfarbe eingesetzt werden, um den
Farbton der Zahnfarbe anzugleichen.

Angleichung von Keramikrestaurationen

A2 Farbmuster ~ Nach der
wirkende Krone Korrektur

A2 Farbmuster  Griinlich
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3. Empfohlene Malfarben fiir eine farbliche Angleichung (Farbintensitat und Farbton) Foundation Shade Stains (F-AS, F-BS, F-CS, F-DS, F-RS)

Shade Stains und Foundation Shade Stains werden fiir die farbliche Angleichung der Farbintensitét Eine auBerordentlich vitale, raumliche Wirkung kann mit der internen Anwendung von Color Stains
und des Farbtons empfohlen. und Shade Stains geschaffen werden. Durch die interne Bemalung ist es sogar moglich, den
Helligkeitswert anzugleichen. Die Foundation Shade Stains werden fiir die farbliche Angleichung

(Farbintensitat und Farbton) von Aluminiumoxid- und Zirkondioxidgeriisten empfohlen.
« “ Foundation Shade Stains haben im Vergleich zu den Shade Stains einen niedrigeren Helligkeitswert.
F-AS F-BS F-CS F-DS F-RS

Al A2 A3 A3.5 A4 rootA B3 A3 R3

Shade Stains (AS, BS, CS, DS, RS)

Shade Stains werden fiir die farbliche Angleichung fertiger Keramikrestaurationen empfohlen.
Sie sollten auf die Keramikoberflache aufgetragen werden, um die Farbintensitdt und den
Farbton anzugleichen. Sie kénnen aber auch fiir die Angleichung der Grundfarbe auf der
Opakeroberfliche von Metallkeramikrestaurationen Verwendung finden.

+F- AS .
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ (Foundation A-Shade)
AS BS cs DS RS

A3 Farbmuster ~ Keramikképpchen A3 Farbmuster  Keramikkdppchen

Angleichung von Keramikrestaurationen

&
€

vor der Farbkorrektur nach der Farbkorrektur

Beispiel: Verwenden Sie AS (A-Shade) um eine intensivere A-Farbe zu erreichen.

. +AS (A-Shade) ' .

Um die Farbe D4 zu reproduzieren, mischen Sie F-DS (Foundation D-Shade) mit einer
entsprechenden Menge F-BS (Foundation B-Shade).

ISIIMNIHSONNANIMNY @
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A3 Farbmuster  Krone vor der A3 Farbmuster  Krone nach der
Farbkorrektur Farbkorrektur

Da die Farbe D4 einen anderen Farbton hat, muss eine entsprechende Menge von
B-Shade mit Shade D gemischt werden.
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4. Externe Bemalung

I Interproximale, zervikale und okklusale Anwendungen (Leisten, Fissuren und Hocker)

Um eine individuelle Okklusalfidche zu gestalten, kénnen geringe Mengen Orange und Brown
ins Zentrum des Okklusalbereiches aufgetragen werden. Unter Verwendung eines sehr diinnen
Pinsels kann Dark Red Brown in der Fissur eingesetzt werden. Die Betonung der Hocker kann
mit White, Orange oder Blue erfolgen. Abhéngig vom individuellen Patientenfall kdnnen fiir die
Interproximal- und Zervikalbereiche Shade Stains oder Khaki ausgewahlt werden.

Dark Red Bro

Black Brow:

\\

Angleichung der Hocker und Fissuren

I Reproduktion von weiBen Bandern und Demineralisierungen

Um weiBe oder helle Bander oder Demineralisierungen zu gestalten, konnen White oder Corn
Yellow individuell gemischt mit einem diinnen Pinsel oder einem feinen Instrument aufgetragen
werden. Ein Mischverhdltnis von 1:1 ist hdufig erforderlich. Es ist auch moglich, diese Effekte
nach dem ersten Dentinbrand aufzumalen.

und

Corn Yellow
Orange

Brown

WeiBe Bander Demineralisierungen

I Angleichungen im Inzisalbereich (Angleichung der Transluzenz)

Um die transluzente Wirkung des Inzisalbereiches zu verstarken und die Lichtrefiexion
anzugleichen, wird palatinal eine diinne Schicht Blue, Gray, Violet oder Orange aufgetragen.
Die frontale Anwendung der Pastenmalfarben erzeugt eine stdrkere Farbwirkung.

S
Violet _

Angleichung der Transluzenz

I Reproduktion von Verfarbungen, Haarlinien und -rissen

Starke Farbeffekte und Verfarbungen — erfahrungsgeméaB bei Rauchern und Teetrinkern —
konnen mit einem feinen Pinsel mit Dark Red Brown, Black Brown oder Brown exakt wiederher-
gestellt werden. Dark Red Brown, Black Brown oder Brown ist fiir die Gestaltung von Haarlinien
empfohlen. Die Starke, Lange oder Position der Linien wird anschlieBend mit einem sauberen
Pinsel durch Beseitigen der iiberschiissigen Malfarbe angepasst. Haarrisse kdnnen auch mit
White oder einer Mischung aus White und Orange gestaltet werden.

Dark Red Brow‘

Orange

Haarlinien und -risse Bemalung von Nikotin und

Verfarbungen
I Angleichungen rétlicher Zahnfleischeffekte im Zervikalbereich

Der Farbton des Zervikalbereiches natiirlicher Zahne ist aufgrund der reflektierenden Gingiva
leicht rétlich. Die Feinangleichung fiir rotliche Gingivaeffekte im Zervikalbereich erfolgt durch
die Anwendung von Pink, Rose Pink, Wine Red, Pink Orange oder Foundation Stain.

Pink, Rose Pink, Wine Red oder Pink Orange sind dafiir ausgelegt, den rétlichen Einfluss des
Zahnfleisches anzugleichen.

Pink
Rose Pink

Wine Red

Pink Orange

Natiirliche Zéhne

Image des Zervikalbereiches

VINTAGE
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Bemalung von Gingiva-Keramik

Gerade bei implantatgestiitzten Restaurationen ist es empfohlen, die Malfarben White, Pink,
Rose Pink oder Pink Orange fiir die Individualisierung der Zahnfleischfarbe zu verwenden.
Violet, Brown und Black werden dariiber hinaus fiir die Gestaltung von Melaninverfarbungen
oder des gingivalen Sulkus eingesetzt.

Pink
Rose Pink
Wine Red

Pink Orange

Angleichung der Gingiva-Farbe

Bemalung von Presskeramik / CAD/CAM-Kronen

Jede erforderliche Farbangleichung und natiirliche Individualisierung kann nach dem Pressen
oder Frasen mit den VINTAGE Art Malfarben erreicht werden.

® Grundfarben mit den Malfarben AS oder BS

® Schneiden-Effekte mit Blue White und Gray

® Zervikale Effekte mit Khaki, Brown, Orange Brown oder Dark Red Brown

Kronen nach dem Pressen Nach der Farbangleichung
Charakterisierung von Keramikzéhnen

Verwenden Sie VINTAGE Art fiir die Individualisierung konventioneller Keramikzahne.

008[00

Keramikzdhne Nach der Konturierung und Farbangleichung

Bei der Anwendung der VINTAGE Art Malfarben fiir die Individualisierung von
Keramikzéhnen ist eine gednderte Brandfiihrung im Vergleich zu den Branden von
Keramikkronen zu beachten.

. Interne Bemalung

Gestaltung von Mamelons und Angleichung der Transluzenz

Wenn die Struktur der Mamelons eindeutig gegeben ist, tragen Sie Mamelon Pink, Mamelon
Ivory oder Pink Orange auf die Mamelonstruktur auf, um die Dominanz zu reduzieren.

Mamelon Pink
Mamelon Ivory

Pink Orange

Angleichung der
Mamelonstruktur

Hervorgehobene
Mamelonstruktur

Angleichungen im Inzisalbereich (Angleichung der Transluzenz)

Um die Transluzenz im Inzisalbereich zu verstarken und die Lichtreflexion einzustellen, kann

Blue, Gray, Violet oder Orange diinn von palatinal aufgetragen werden. Die frontale Anwendung

der Pastenmalfarben erzeugt eine stdrkere Farbwirkung.

Violet

Angleichung der Transluzenz

1 Vor Gebrauch gut durchmischen, da sich die Malfarbenpaste bei Lagerung
separieren kann.

2 Vor Gebrauch eines Spatels oder Pinsels Wasserriickstande vollstandig entfernen.

3 Verwenden Sie das VINTAGE Art Stain Liquid fiir die Viskositatseinstellung der
Pastenmalfarben.

4 Es wird empfohlen, vor Gebrauch einen Testbrand durchzufiihren, da die
Brenntemperatur je nach Typ des Keramikofens unterschiedlich sein kann.

€
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DATEN

B Basis- oder interne Bemalung

Trocknen Trocknen Vakuum Aufheizleis- Endtemp. Vakuum Haltezeit
°C Min. Start °C tung “C/Min. °C Ende °C Min.
600 5-7 - 50-60 830-850 - -
I Externe Bemalung
Trocknen Trocknen Vakuum Aufheizleis- Endtemp. Vakuum Haltezeit
°C Min. Start °C tung °C/Min. °C Ende °C Min.
600 5-7 - 50-60 850-870 - -
I Charakterisieren von Keramikzdhnen
Trocknen Trocknen Vakuum Aufheizleis- Endtemp. Vakuum Haltezeit
°C Min. Start °C tung “C/Min. °C Ende °C Min.
600 5-7 - 50-60 1.000 - 2

Wenn das Keramikgerist (Aluminiumoxid oder Zirkondioxid) mit einem Silikonpolierer
bearbeitet wurde, kann dies die Adh&sion und das Auftrageverhalten der Keramik-
malfarben herabsetzen. Folgende Warmebehandlung wird vor der Anwendung der
VINTAGE Art Malfarben empfohlen:

Trocknen Trocknen Vakuum Aufheizleis- Endtemp. Vakuum Haltezeit
°C Min. Start °C tung °C/Min. °C Ende °C Min.
600 5-7 - 50-60 1.050 - 5

Fiir sachgemaBe Brennbedingungen wird empfohlen, vor Gebrauch einen Testbrand
durchzufiihren, da die Brenntemperatur je nach Typ des Keramikofens unterschiedlich

sein kann.

@) TROUBLESHOOTING

@ Keramikmalfarben

Blasenbildungen

Problem Ursache Abhilfe
Risse an der Malfarben- Schicht zu dick Eine diinnere Schicht auftragen
oberfldche
Schicht zu dick Eine diinnere Schicht auftragen

Vortrocknungstemperatur
zu hoch

Mit angemessener Temperatur vortrocknen

Zu kurzes Vortrocknen

Vortrocknungszeit verlangern

Brandtemperatur zu hoch

Mit angemessener Temperatur brennen

Brennguttréger ist zu heiB

Nach dem Herunterfahren der Muffelplattform und
Abnehmen der Restaurationen mindestens 2-3 Minuten
abwarten, bevor eine neue Restauration aufgesetzt wird

Anwendungsoberflache ist
kontaminiert

Reinigen durch Abstrahlen

Verunreinigung der
Malfarbenfliissigkeit mit
Wasser

Verunreinigung mit Wasser vermeiden. (Fiir die
Reinigung der Pinsel ist die Verwendung von Stain Liquid
erforderlich)

Pastenmalfarben nicht
glatt

Vor Gebrauch mit einem Kunststoffspatel gut
durchmischen

Trocknung der Malfarben

Kappe war nicht korrekt
aufgeschraubt und die
Fliissigkeit ist verdunstet

VINTAGE Art Malfarbenfiiissigkeit hinzufiigen und gut
durchmischen

@® Keramik
Problem Ursache Abhilfe
Sprung in der Keramik Schicht zu dick Eine diinnere Schicht auftragen und brennen
Blasenbildung in der Schicht zu dick und Eine diinnere Schicht auftragen und brennen
Keramik eingeschlossene
Luftblasen
Keramikabhebung durch Zu hohe Brenntemperatur | Bei zu gldnzender Keramikoberfidche niedrigere
Schrumpfung Temperatur einstellen, sodass die Oberfiache nicht glanzt
WeiBe Verfarbung der Keramik durch Anwendung der Malfarben sollte nach dem Keramikbrand
Keramik Malfarbenfliissigkeit erfolgen (die Malfarbenfiiissigkeit enthalt organische
kontaminiert Substanzen und darf aufgrund der langeren Verdamp-

fungszeit nicht mit Keramikpulver gemischt werden)
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“ Manufacturer

SHOFU INC. 11 Kamif ho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan

SHOFU DENTAL ASIA-PACIFIC PTE. LTD. 10 Science Park Road, #03-12, The Alpha, Science Park Il, Singapore 117684
SHOFU DENTAL CORPORATION 1225 Stone Drive, San Marcos, California 92078-4059, USA

SHOFU UK Riverside House, River Lawn Road, Tonbridge, Kent, TN9 1EP, UK

SHOFU DENTAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD. No. 645 Jiye Road, Sheshan Industrial Park, Songjiang, Shanghai 201602, China
[EcTREP] SHOFU DENTAL GmbH Am Briill 17, 40878 Ratingen, Germany www.shofu.de
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