
Vintage Art 
Nuanţatori pentru Porţelan Fluorescenţi

Instrucţiuni de utilizare
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4-1 Culori şi indicaţii
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 CO
M

PO
NENTELE SISTEM

ULUI

 VINTAGE Art (32 culori / 3 g fi ecare)
 VINTAGE Art Stain Liquid 50 ml

Basic Color Set 17 culori, 3 g fi ecare

Effect Color Set (Kit Effet)  16 culori, 3 g fi ecare

Culoare Utilizaţi exemplul

Indicaţie Cod Potrivirea 
nuanţelor Cervical Colorant Incizal Gingie
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4-2 Conceptul culorii 

1. Base Color Stains

Culori primare (P, Y, Bl) Culori secundare (O, Gr, V) Culori acromatice (W, G, B)

2. Color Stains

3. Shade Stains (AS, BS, CS, DS, RS, F-AS, F-BS, F-CS, F-DS, F-RS)

Indicaţie

4-3 Exemplu de utilizare

Indicaţie   

1. Base Color şi Hue Cerc Cromatic

2. Potrivirea Externă a Nuanţelor

Culori acromatice

culori complementare

A2 ghidul nuanţelor  A2 ghidul nuanţelor 

Shade Stains Foundation Shade Stains
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3. Pentru potrivirea nuanţelor se recomandă coloranţii (chroma şi hue)

Shade Stains: (AS, BS, CS, DS, RS)

Indicaţie

Indicaţie

Foundation Shade Stains (F-AS, F-BS, F-CS, F-DS, F-RS)

Corectarea restaurarilor ceramice

A3 ghidul nuanţelor A3 ghidul nuanţelor

A3 ghidul nuanţelor înainte de ajustarea 
coroanei  

A3 du teintier 
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Potrivirea centrului ocluziv

Decalcifi ere

şi

Potrivirea translucidităţii cervicale

Dinţi naturali                        Imaginea nuanţei cervicale
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Coloranţii Porţelanului Gingival 

Colorarea ceramicii presate / coroane CAD / CAM 

Caracterizarea dinţilor artifi ciali de porţelan

Potrivirea culorii gingiei

Coroane după presare  După potrivirea nuanţelor

Dinţi de porţelan

Indicaţie

Observaţii

Structura pronunţată 
de mamelon

Potrivirea structurii 
de mamelon

5.  



 DETECTAREA DEFECŢIUNILO
R TEHNICE

 DIAG
RAM

A DE ARDERE

DIAGRAMA DE ARDERE DETECTAREA DEFECŢIUNILOR TEHNICE

Pentru caracterizarea dinţilor de porţelan

Indicaţie

Observaţie

 Colorant Porţelan 

 Porţelan 

Uscare 
°C

Uscare 
min.

Start Vacuum 
°C

Temp. Inc. 
°C/min.

600 5-7 – 50-60 830-850 – –

Uscare 
°C

Uscare 
min.

Start Vacuum 
vide °C

Temp. Inc. 
°C/min.

600 5-7 – 50-60 850-870 – –

Uscare 
°C

Uscare 
min.

Start Vacuum 
vide °C

Temp. Inc. 
°C/min.

600 5-7 – 50-60 1.000 – 2

Uscare 
°C

Uscare 
min.

Start Vacuum 
vide °C

Temp. Inc. 
°C/min.

600 5-7 – 50-60 1.050 – 5
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