
Firing Schedule for VINTAGE             Porcelain System

Firing of powder opaque I 650 3 full 60 950 950 1

Firing of powder opaque II 650 3 full 60 940 940 1

Firing of paste opaque I 450 6 full 60 950 950 1

Firing of paste opaque II 450 6 full 60 940 940 1

Firing of body, 650 5 full 60 910 910 0
opaque dentin, incisal
and translucent, 1. firing

Firing of body, 650 5 full 60 905 905 0
opaque dentin, incisal
and translucent, 2. firing

Self-glazing 650 3-5 0 60 0 900 0,5

Firing of correction 650 3-5 full 60 870 870 0
(Add-On Porcelain)

Firing of gingiva 650 3-5 full 60 870 870 0
VINTAGE Porcelain
(pink, dark pink)

Pre- Drying Vacuum Incr. tem- Vacuum Final Holding
heating (min) perature final tem- tem- time

(°C) (°C/min) perature perature (min)

The above-mentioned is to be understood as a recommended guideline.

Build-up System

Color-Chart

Opal Incisal

Body

Opaque Dentin

Opaque

Metal

Shade A1 A2 A3 A3.5 A4 root A

Opaque A1O A2O A3O A3.5O A4O root AO

Opaque Dentin OD-A1 OD-A2 OD-A3 OD-A3.5 OD-A4 OD-root A

Body A1 B A2 B A3 B A3.5 B A4 B root A B
Opal Incisal or 57 ❍
Standard Incisal 58 ■ ❍ ■

59 ❍ ■ ❍ ■
60 ❍ ■ ❍ ■

Translucent T ■ ■ ■ ■ ■ ■

B1 B2 B3 B4 root B
B1 O B2 O B3 O B4 O root B O

OD-B1 OD-B2 OD-B3 OD-B4 OD-root B
B1 B B2 B B3 B B4 b root B B
❍■ 

❍ ■

❍ ■

❍ ■ ❍ ■

■ ■ ■ ■ ■

❍ Opal Incisal

■ Standard Incisal

C1 C2 C3 C4 rootC D2 D3 D4
C1 O C2 O C3 O C4 O root C O D2 O D3 O D4 O

OD-C1 OD-C2 OD-C3 OD-C4 OD-root C OD-D2 OD-D3 OD-D4
C1 B C2 B C3 B C4 B root C B D2 B D3 B D4 B

❍ ■ ❍ ■ ❍

❍ ■ ■ ❍ ❍ ■

❍ ■ ❍ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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VINTAGE 

Un nuevo concepto en porcelana

Vintage Halo es un avanzado sistema en porcelana basado en el exi-
toso sistema de SHOFU VINTAGE. HALO ha sido desarrollado duran-
te varios años con la cooperación de MAKOTO YAMAMOTO, y tam-
bién se han utilizado un gran número de programas estudiando varios
miles de dientes naturales con la ayuda del programa de análisis de
color computerizado. Esta investigación ha permitido un gran entendi-
miento del contraste de color y reproducciones en tres dimensiones de
los dientes naturales.
El sistema HALO tiene la ventaja de usar una técnica de capado bási-
ca de Opaque - Dentina, Body y Opal Incisal para proporcionar un extra-
ordinario resultado estético en las restauraciones ya finalizadas.
La extensión a la cual HALO puede llegar es ilimitada, ya que el siste-
ma contiene Efectos de color, Value Plus, Opal y Polvos Red Shift. Que
se encuentran disponibles en kits completos o paquetes individuales
para satisfacer todas  las necesidades.
El sistema HALO tiene también otras ventajas incluyendo un significa-
tivo incremento de la fuerza fÌsica  y la posibilidad de usar casi todos
los bonding para aleaciones, incluidas aquellas que contienen más del
50% de plata sin cambio de color.
La nueva pasta y polvo opacos tienen una menor temperatura de coc-
ción de 940°C, lo cual, significa que la elección de aleación no está limi-
tada.
HALO Opal Incisal  y Efecto de colores ha sido mejorado y ha mostra-
do un incremento significativo en su opalescencia la cual no disminuye
ni siquiera tras varios cocciones.
Para obtener el color óptimo y estético el sistema HALO contiene nue-
vas guias e indicadores desarrollados de colores.
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Instrucciones de uso

Estructura de metal
La estructura  de las coronas o puentes deben estar diseñados de manera que les
corresponda a forma del diente que va a ser reemplazado asegurándose de que no
haya ángulos cortantes o afilados ni áreas rebajadas. El espesor de la pared reco-
mendado para una corona simple es de 0.3mm para una aleación preciosa y 0.2mm
para un bonding para aleación no preciosa. Es también importante evitar la unión del
metal - porcelana en un área de punto de contacto ya que podrÌa causar tensión. Con
el fin alcanzar estabilidad en la estructura del puente en una aleación preciosa se
recomienda que la conexión entre lo arriba mencionado con los pónticos sea de metal.

Tratamiento de la superficie de estructuras de metal
(fig 1) Es importante que la estructura de metal esté libre de deficiencias en el fundi-
do y la porosidad. Para el acabado del metal  repasar todas las superficies con una
fresa de carburo tungsteno para obtener una superficie limpia y lisa . A continuaciun
, se cubrirá  la superficie con un bonding de porcelana abrasivo eje,. Shofu Lab series
de piedra en rosa, blanco y coral dependiendo del tipo de aleacion que se haya uti-
lizado. La estructura se limpia con vapor y chorreado de acuerdo con las recomen-
daciones de los fabricantes. En casi todos los casos una simple  cocción del bon-
ding abrasivo después de un fundido asegura un bonding óptimo para la porcelana
(fig 2).

Pasta opaca/polvo opaco
El polvo opaco convencional y la nueva pasta opaca están disponibles en el
SISTEMA HALO VINTAGE. La pasta opaca de HALO está preparada para ser usada
sin necesidad de mezcla, y si es necesario es posible hacer más fluida la pasta con
un lÌquido modelador. Se pone una pequeña cantidad de pasta en un vaso o en un
bol de mezcla seco (fig 3) y se aplica una capa fina en la estructura seca con un cepil-
lo shofu de nylon n°5 (fig 4). Cocer de acuerdo con la tabla de cocciones. La super-
ficie quemada debe tener un brillo suave y mate.

Nota: Para garantizar la correcta cocción de los componentes orgánicos en la
pasta opaca es muy importante seguir los tiempos indicados en el secado, el
precalentamiento y la coccion. continuación.

El polvo opaco de VINTAGE HALO ha sido refinado y cuando es mezclado con lÌqui-
do modelador especialmente desarrollado se transforma en una pasta lisa con con-
sistencia para la aplicación. Mezcle el polvo opaco añadiendo el lÌquido de moldea-
do hasta llegar a la consistencia necesaria (fig 5) y aplique una capa fluida 0 para
cubrir la estructura (fig 6). Cocer de acuerdo con la tabla de cocciones recomenda-
da. Una segunda capa de pasta o de polvos opacos se aplicará para obtener un ópti-
mo cubrimiento de metal (fig 7 + 8). Una pequeña condensación con un vibrador
Ceramosic puede incrementar la unión y la fuerza de la aleación obteniéndo 
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una superficie homogénea. La caracterización es a menudo necesaria en el área cer-
vical. Esto puede ser conseguido usando los modificadores del sistema, con el cor-
respondiente opaquer para conseguir el resultado estético deseado.

Nota: Precauciones a tomar: debe emplearse sólo pasta opaca con modifica-
dores de pasta y polvo opaco con modificadores de polvo. Es esencial que los
materiales de polvos y pasta no sean mezclados juntos.

Build up/técnica básica
VINTAGE HALO ha sido desarrollada para conseguir resultados estéticos óptimos de
la forma más eficiente. Todos los componentes del sistema están unidos de forma
que hasta con una técnica básica de capeado de dentina opaca, Body y Opal incisal
del sistema dará un excelente resultado. El sistema HALO puede ser extendido con
unos polvos suplementarios ejem: Translucent, Effects, Value Plus and Red Shift el
cual ofrece opciones adicionles dependiendo de los requerimientos de la técnica.

Dentina opaca.
A menudo el color del opaquer parece dominar y cambia el color de la restauración
final en el área cervical e interdental o en áreas de espacio limitado. HALO OPAQUE
DENTINA manifiesta reflejos, brillos y un color ligado al idéntico del diente natural y
debe ser usado en las áreas superiores para dar una apariencia natural. La Dentina
opaca está también recomendada para usarla en la base del póntico usando un gro-
sor mínimo de 1mm. Mezcle el polvo con agua destilada hasta llegar a una cremosa
consistencia y aplique en forma de media luna en las estructuras opacas húmedas
(fig 9), condense el material (preferiblemente con un condensador Ceramosic) y eli-
mine el sobrante de agua un pañuelo de papel.

Body
El body de porcelana se mezcla como se indica anteriormente. Se  recomienda que
la forma anatómica final sea moldeada en un Body de porcelana (fig 10), ligeramen-
te condensado y cortado para la forma definitiva del body (fig 11). Esto es necesario
para determinar el emplazamiento correcto del  opal incisal y asegurará conseguir un
resultado natural.  Durante  este proceso, no debe permitir que la porcelana se seque
completamente

Incisal / Material opal incisal 
El sistema VINTAGE HALO contiene dos grupos diferentes de polvos incisal: Incisal
Standard e incisal Opal. Incisal Standard es un material no opal con una apariencia
grisácea que a menudo muestran los dientes viejos y gastados. Cuando el Incisal
Standard es usado se recomienda que sea cubierto con una capa de polvo traslúci-
do para crear un resultado natural. Un color azulado o naranja puede aparecer sólo
utilizando un color adicional de polvos effect. Si la restauración tiene un completo
apoyo de metal en el filo del incisal recomendamos utilizar el Incisal Standard. Para
pacientes jóvenes o de mediana edad cuyo esmalte es denso y sin desgaste, los pol-
vos Incisal opal son los que se deben usar, ya que éstos reproducirán una ligera 
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y natural transmisión de la luz en el área incisal. El polvo VINTAGE HALO Opal inci-
sal tiene una estructura y una distribución de partículas similar al esmalte natural. Esta
propiedad permite la traslucided azulada y la difusión de colores naranjas de un esmal-
te natural para ser reproducida sin la adición de efectos de color. Así, restauraciones
vitales y estéticas pueden ser producidas usando simplemente una técnica de dos
capas. (Body & Incisal). Este fenómeno se mantiene incluso tras repetidas cocciones.
Aplique la mezcla de polvo opal incisal en el body recortado (fig 12) y moldee hasta
la forma anatómica final del diente. Durante la cocción la porcelana encogerá en una
pequeña cantidad y por esa razón es necesario sobreconstruir la porcelana por 1.0-
1.3mm (fig 13).

Pulido
El pulidoes un paso importante del trabajo y la translucidez final que se consigue está
influenciada por la forma del body (fig 14). En las áreas de espacio limitado Opaque
dentine o cuerpo y opaque dentine pueden ser usados para obtener los resultados
deseados (fig 15). La capa Opal Incisal está ahora completada y las áreas aproxi-
madas añadidas. De nuevo recomendamos una leve condensación y retirar el exce-
so de humedad, la cual reduce la contracción de cocción y optimiza el brillo de la por-
celana. Las corona y puentes serán puestos a cocer según la tabla de cocción.

Después de la cocción
La restauración deberá tener leve apariencia luminosa trás la cocción. Si es necesario
añadir mas porcelana se puede realizar sin retocar la superficie con abrasivos. En la
mayoria de los casos una adición con añadir Incisal Opal es suficiente. Entonces cocer
de acuerdo con la tabla de coccion.

Accesorios / Prepulido
Cuando haga el moldeado recomendamos el uso de abrasivos de silicona, ej: pie-
dras Dura Green o piedra de diamante para acabado, lo hace particularmente mane-
jable y deja la porcelana con un acabado liso. Los abrasivos de diamantes ásperos
deben ser rechazado ya que crean a menudo microfacetas en la uperficie de la por-
celana, la cual solo podriá ser retirada con mucha dificultad. VINTAGE HALO puede
ser prepulido con los pulidores de porcelana Shofu Soft Cut para crear un brillo sua-
ve en la superficie de la corona (fig 17).

Cocción final / Addición
Antes de la última cocción humedezca la superficie con un líquido stain y haga la
caracterización necesaria con los stain Shofu antes de glasear de acuerdo a la tabla
de cocción. La figura 18 muestra la restauración acabada despues de usar la técni-
ca básica. Tambien es posible hacer correcciones en cadena trás el último glaseado
cociendo con A3 Add on y polvos traslúcidos Add-on. La adición tiene una tempera-
tura de cocción de 30°C por debajo de los polvos Body e Incisal. Los polvos de adi-
ción deben  mezclarse con agua destilada y aplicar la cantidad necearia a la corona
y cocerla de acuerdo con la tabla de cocción al vacio. Despues de la cocción se reco-
mienda pulir muy bien el trabajo con Shofu Ceramise ultra pulidor o pasta de dia-
mante y fieltro de pulir.
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Individual Opal Incisal
Los polvos opacos y polvos body del sistema pueden ser modificados y realzados
aumentando la opcion de los colores de efectos que se incluyen en el set de Efecto.
El kit completo VINTAGE HALO Opal permite las caracterizaciones y las colorizacio-
nes sin restricciones en las áreas de esmalte dependiendo del resultado estético
requerido. El set HALO Opal contiene varios translúcidos y varios efectos de esmal-
te los cuales pueden ser utilizados de las siguientes formas:

OPAL T
Es un material ligeramente opaco y translúcido el cual es a menudo utilizado para el
área incisal entre el cuerpo y el opal incisal para crear una intensidad de color.

OPAL SUPERLUCENT
Es el material más opalescente disponible y tiene una translucidez azulada. Opal
Superlucent es ligeramente más apagado que Opal T, pero incrementará la aparien-
cia tridimensional si se usa entre las porcelanas body e incisal.

OPAL AMBAR
Produce una translucidez naranja, se suele encontrar en los dientes de media edad.

Nota: Opal Effect y los polvos traslúcidos se pueden mezclar con polvos Opal Incisal
para modificar su color y su traslucidez.

OPAL OCLUSSAL
Se emplea para enfatizar las áreas lechosas apagadas de las superficies oclusales y
puede ser tambien utilizada para dar claridad a las áreas interproximales de la parte
anterior de los dientes.

Opal occlusal
Se puede mezclar con Opal incisal o también se puede usar individualmente.

OPAL WHITE E
Tiene una apariencia más apagada y más blanca que el opal oclussal y se usa para
crear la cúspide de los molares o desmineralizar las áreas del interior de los dientes.
En la mayoria de los casos Opal White E se mezcla con otros polvos de esmalte opal
y traslúcidos para reducir la translucidez. Opal Lechoso tiene una apariencia blanca
opal cremosa y se usa en pequeñas cantidades para enfatizar las cúspides y áreas
proximales.

Los siguientes ejemplos muestran cómo se emplea la variedad de los efectos
opal (fig 19 - 24).

Fig 19-20 La técnica ligera y restauración de un diente joven

Fig 21-22 La técnica ligera y restauración de un diente de mediana edad                  

Fig 23-24 La técnica ligera y restauración de un diente viejo
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Shade A1 A2 A3 A3.5 A4 root A

Opaque A1O A2O A3O A3.5O A4O root AO

Opaque-Dentine OD-A1 OD-A2 OD-A3 OD-A3.5 OD-A4 OD-root A

Body A1 B A2 B A3 B A3.5 B A4 B root A B
Opal Incisal or 57 ❍
Standard Incisal 58 ■ ❍ ■

59 ❍ ■ ❍ ■
60 ❍ ■ ❍ ■

Translucent T ■ ■ ■ ■ ■ ■

B1 B2 B3 B4 root B
B1 O B2 O B3 O B4 O root B O

OD-B1 OD-B2 OD-B3 OD-B4 OD-root B
B1 B B2 B B3 B B4 b root B B

❍ 

❍ ■

❍ ■

❍ ■ ❍ ■

■ ■ ■ ■ ■

❍ Opal Incisal

■ Standard Incisal

C1 C2 C3 C4 rootC D2 D3 D4
C1 O C2 O C3 O C4 O root C O D2 O D3 O D4 O

OD-C1 OD-C2 OD-C3 OD-C4 OD-root C OD-D2 OD-D3 OD-D4
C1 B C2 B C3 B C4 B root C B D2 B D3 B D4 B

❍ ■ ❍ ■ ❍

❍ ■ ■ ❍ ❍ ■

❍ ■ ❍ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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Tabla de cocción para VINTAGE          Sistema de Porcelana

Cocción del Polvo 650 3 Completo 60 950 950 1
Opaquer I

Cocción del Polvo 650 3 Completo 60 940 940 1
Opaquer II

Cocción de la Pasta 450 6 Completo 60 950 950 1
Opaquer I

Cocción de la Pasta 450 6 Completo 60 940 940 1
Opaquer II

Cocción del cuerpo, 650 5 Completo 60 910 910 0
Opaquer-Dentina 
Incisal y Translucido, 
1. Cocción

Cocción del cuerpo, 650 5 Completo 60 905 905 0
Opaquer-Dentina, 
Incisal y Translucido, 
2. Cocción

Glaseado 650 3-5 0 60 0 900 0,5

Corrección de 
Cocción 650 3-5 Completo 60 870 870 0
(porcelana añadida)

Cocción de Dentina 650 3-5 Completo 60 870 870 0
Porcelana VINTAGE
(rosa, rosa oscura)

Preca- Secado Vacío Incremento Vacío Temperatura Tiempo
de mante-nimíento

lentamiento (min.) temperatura temperatura final
(°C) (°C/min.) final (min)

Lo de arriba mencionado es para ser comprendido como recomienda la tabla.



Datos técnicos

La porcelana de VINTAGE HALO ha sido probada de acuerdo con EN/ISO 9693 y con
todos los requerimientos de estandard.
Coeficiente de expansión termal (CET 25-500°C):
PASTA OPACA, POLVO OPACO
2. Cocción 14.0 x 10-6

4. Cocción 14.1 x 10-6

OPAQUE DENTINE, CUERPO, INCISAL, OPAL INCISAL, TRASLUCIDEZ, EFECTO,
MODIFICADOR, AÑADIDO
2. Cocción 12,6 x 10-6

4. Cocción 12.8 x 10-6

Temperatura de crital de transacción (°C):
PASTA OPACA, 590°C
POLVOS OPACOS, OPAQUE DENTINA, CUERPO, INCISAL, OPAL INCISAL, TRANS-
LUCIDEZ; EFFECTO, MODIFICADOR, AÑADIDO, 580°C
Aleaciones:
La porcelana VINTAGE HALO se puede usar junto con aleaciones que tengan un CTE
de 13,5 – 14,4 x 10-6 (25-500°C). El CTE de la porcelana se puede ajustar extendien-
do el tiempo de enfriamiento. De todas formas las aleaciones se pueden usar tambi-
en con CTE (25-500°C) – 14,7 x 10-6 x k.
Aleaciones Au-Pt Aleaciones Pd Aleaciones Np
Herador H (Heraeus) Duopal 6 (Wieland) Uni Metal II (SHOFU)
CTE (25-500°C) 13.9 CTE (25-500°C) 14.1 CTE (25-500°C) 14.0
Enfriado normal Enfriado normal Enfriado normal
Almacenamiento:
Proteger el polvo de porcelana de la humedad.
Almacene el polvo de porcelana en una habitación con una temperatura de (15-25°C).
El sistema:
Estas instrucciones son válidas para los siguientes componentes del sistema
VINTAGE DE PORCELANA:
VINTAGE HALO BASE-SET (15 g/50g)
Opaquer-Dentina, 19 colores, Body 19 colores, Opal Incisal 6 colores, Incisal Stan-
dard 6 colores, polvos de corrección de 2 colores, indicador de color (No. 1, 2, 3),
GUMY® L, M, D
POLVO VINTAGE HALO SET OPAQUER (15 g)
PASTA VINTAGE HALO SET OPAQUER
Pasta opaco 19 colores, pasta modificadora 3 colores, líquido de moldeado 3 ml, 1
cepillo No. 5 (Nylon)
VINTAGE HALO OPAL SET COMPLETO (15 g/50 g)
Opal incisal y efectos 10 colores, 1 indicador de color No.2
VINTAGE HALO KIT DE INTRODUCCIÓN (15 g, color A2, A3, A3.5, B2, B3)
Por cada equipo: Pasta Opaquer 1 color, Opaquer-Dentina 1 color, cuerpo 1 color,
Opal Traslúcido, 1 cepillo No. 5 (Nylon).
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