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VINTAGE MP
Metall bundet porslin
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en ekonomisk tidsram.

exakt reproduceras.

VINTAGE MP &r en ultrafin mikro keramik utvecklad efter de senaste ronen inom porslins
teknologin. Inom det rekommenderade CTE omradet 13.6 x 10K - 15.2 x10-5K"", kan alla PFM

legeringar av ddla metaller, halvddla eller icke &dla bindas till ett estetiskt perfekt porslin inom

Med en ny produktions process, skapades VINTAGE MP (en speciell keramik komposition).
VINTAGE MP har temperatur resistent farg pigment i kristalliserings och glas fasen dven efter

flera branningar. Ljusets transmission och upplevelsen av naturliga tander kan enkelt och
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@) SAKERHETS INFORMATION

| -1

Att notera

1
2
3
4

|2

Anvéndning av skyddsglasdgon rekommenderas vid kontureringsarbete.
Anvéndning av dammskyddsmask rekommenderas vid kontureringsarbete.
Produkten far enbart anvdndas for avsett andamal.

Produkten far enbart anvindas av auktoriserad personal.

Viktiga noteringar

1

Om allergiska reaktioner som hudutslag eller inflammation uppstar vid anvéindning av
produkten skall anvdndningen omedelbart avbrytas och ldkare konsulteras.

Undvik kontakt med hud eller 6gon. | hdndelse av 6gonkontakt, skolj omedelbart med
rikligt med vatten och sok lakarvard.

@) EGENSKAPER

| 21

Reproduktion av naturliga farger

1

Restorationer med forbattrad estetik kan utforas idag tack vare den stora bredden av férg
system som Opal Translucent och / eller Opal Emalj porslin.

Mer naturliga farger kan idag reproduceras med de nykomponerade Base Opaque och
Shade Opaque pastan som effektivt kan blockera metall fargen dven med ett tunt skikt.
Fluorescencen &r liknande den for naturliga tdnder — speciellt Cervikal Translucens och
Marginal Porslin som ger en stark fluorescence och ett levande intryck dven vid tunna lager
cervikalt.

Bred kompatibilitet med ett stort urval av PFM legeringar

VINTAGE MP &r kompatibel med ett stort urval av PFM legeringar med olika koefficienter av
termisk expansion inklusive icke ddla metaller, palladium legeringar och helt ddla metaller.
Den rekommenderade termiska expansions koefficienten ar 13.6 x 10°K" - 15.2 x106K"'
(25-500°C).

Utmaérkt hantering

De nya Pasta-typ Opak porslinen, Base Opaque och Shade Opaque kan appliceras mer tunnt
och homogent och &nda effektivt maskera metallfargen. Dessutom ar torktiden fére branning
forkortad vilket sparar tid | processen.

Temperaturen vid brénning av korrigeringsporslin &r 150°C ldgre &n vid brénningen av sjélva
Dentin och emalj porslinet vilket minimerar deformationen av den branda restaureringen
efter korrigering.

Ett helt naturligt utseende kan dstadkommas med enbart tva lager av Opal och Dentin.
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@) SYSTEM KOMPONENTER

I 3-1 System och farger

SYSTEM

FARGNYANS

Base Opaque (1 fargnyans)

BASE

Shade Opaque (28 fargnyanser)

A10, A20, A30, A350, A40, root AO, B10, B20,
B30, B4O, C10, C20, C30, C40, D20, D30, D40,
WoO, W10, W20, W30, OM-G, OM-O, OM-Br,
OM-Y, OM-BG, OM-LP, OM-DP

Cervical (4 fargnyanser)

AC, BC, CC, DC

Margin (20 fargnyanser)

WoM, NM, A1M, A2M, AsM, A3sM, AaM, rootAM,
B2M, BaM, CaM, CsM, D3aM, CLM, LPM, DPM, OrM,
BrM, MLM, MDM

Body (21 fargnyanser)

A1B, A2B, A3B, A35B, A4B, rootAB, B1B, B2B, B3B,
B4B, C1B, C2B, C3B, C4B, D2B, D3B, D4B, WoB,
Wi1B, W2B, W3B

Opaque Dentin (13 fargnyanser)

OD-A1, OD-A2, OD-A3, OD-A35, OD-A4,
OD-rootA, OD-B2, OD-B4, OD-C2, OD-Ca4,
OD-Ds, OD-Wo, OD-N

Opal (6 fargnyanser)

OPAL 55, OPAL 56, OPAL 57, OPAL 58,
OPAL 59, OPAL 60

Incisal (4 fargnyanser)

57, 58, 59, 60

Opal Effect (9 fargnyanser)

OPAL T, OPAL SL, OPAL MI, OPAL WB, OPAL WE,
OPAL OC, OPAL AM-R, OPAL AM-Y, OPAL AM-V

Enamel Effect (6 fargnyanser)

T, BT, PT, GT, OT, T-Glass

Cervical Trans (5 fargnyanser)

CT-A, CT-B, CT-R, CT-W, CT-CL

Color Effect (10 fargnyanser)

MP, MY, Mlv, RED, Y, O, G, W, Br, Bl

Gum (4 fargnyanser)

Gum-LP, Gum-DP, Gum-V, Gum-Or

Correction (3 fargnyanser)

ADD-ON B, ADD-ON T, CPM FINE




I 3-2 Komponenter

I (D Base Opaque (1 fargnyans)
Appliceras p& metallytan for att forstarka bindningen och masknings formagan av opaken.
Den perfekta viskositeten kan dstadkommas genom att blanda med VINTAGE MP Opaque
Liquid.

I (2 Shade Opaque (28 fargnyanser)
Bestar av 28 fargnyanser inkluderande 7 effekt farger, dessa porslin kan apliceras pa den
branda Base Opaque. De kan blandas med varandra for att f& den perfekta fargen och
viskositeten kan enkelt justeras med VINTAGE MP Opaque Liquid.

- OM-G (Opaque Modifier Grey) Graaktigt porslin

- OM-0 (Opaque Modifier Orange) Orangeaktigt porslin
- OM-Br (Opaque Modifier Brown) Brunaktigt porslin

- OM-Y (Opaque Modifier Yellow) Gulaktigt porslin

- OM-BG (Opaque Modifier Blue Grey) Graaktigt bla porslin
- OM-LP (Opaque Modifier Light Pink) Ljust rosaaktigt porslin
- OM-DP (Opaque Modifier Dark Pink) Morkt rosaaktigt porslin

I @ Cervical (4 fargnyanser)
Bas set cervikala farger for reproducering av cervikala omraden. Blanda med Dentin porslin
for en mer intensive férg reproduction, speciellt med morka farger som A4 eller B4 vilket dr
mer effektivt.

I @ Margin (20 fargnyanser)
Anvénds for att reproducera porslinets kantanslutning, inklusive 7 farger for forstarkt effekt.
Med starkare fluorescens &n Dentin porslin, kan ett resultat med hog estetik &stadkommas
cervikalt . Skulderporslinsfargerna med forstérkt effekt i kantanslutningen kan blandas med
andra skulderporslin for 6nskad farg. | tilldgg, VINTAGE Margin Hardening Liquid har
egenskapen att hdrda porslinet under det att det torkar vilket gor det lattare att avidgsna det
uppbyggda metallskelettet fran bropelaren.

- WOM En ljus vit farg for patienter med blekta tander; blanda med
andra skulderporslinsfarger enligt fargskalan

- NM Fortunnande porslinsfarg for blandning med skulderporslin
basfarger

- CLM (Clear Margin) Transparant farg

+ LPM (Light Pink Margin) Intensivt ljus rosaaktig farg

- DPM (Dark Pink Margin) Intensivt mork rosaaktig farg

- OrM (Orange Margin) Intensivt orangeaktig farg

- BrM (Brown Margin) Intensivt brun farg

- MLM (Masking Light Margin) Opak A2M férg for justeringar av transparansen

- MDM (Masking Dark Margin) Opaque A4M férg for justeringar av transparansen

I ® Opaque Dentin (13 fargnyanser)
Dessa porslin har samma fargnyans som dentin porslinet, men &r mer opakt. De anvdndes
lingualt eller gingivalt vid pontics for bro dér det enbart finns begrdansat utrymme for
porslinet. | de fall da Dentin porslinet behover mer opacitet, blanda med dessa porslin.

- OD-N Fortunnande porslins farg for blandning med bas Opak Dentin farger.
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I (® Body (21 firgnyanser)

Detta porslin anvdnds for reproduktion av Dentin farger.

I (D opal (6 fiargnyanser)

Emalj farger med opalescens. Applicering av tva lager tillsammans med Dentin porslin
mojliggdr reproduktion av naturliga emalj skuggor.

Avbild av Opal porslin

OPAL 55 dr den starkaste fargen. Vartefter fargnyansnumren okar, blir firgerna mer
translucenta med en badrnstensfargad ton.

I (® Incisal (4 firgnyanser)
Emalj fargnyanser utan opalescens.

Appliceras i tre lager tillsammans med Dentin och Translucent porslin. M&jliggor
reproduktion av naturliga emaljfarger for restaurationer som har ett palatinalt metallskelett
upp till det incisala skéret eller ocklusalt. Incisalt &r det det andra av de tre skikten.

I (@ opal Effect (9 fargnyanser)

Emalj effekt fargnyanser med opalescens. Det appliceras i huvudsak pa Dentin porslin eller
anvandes i lika hog grad med Opal Enamel.

« OPAL T (Translucent)

- OPAL SL (Superlucent)
- OPAL MI (Milky)

- OPAL WB (White Band)

- OPAL WE (White Enamel)

- OPAL OC (Occlusal)

- OPAL AM-R (Amber Red)

- OPAL AM-Y (Amber Yellow)

. OPAL AM-V (Amber Violet)

Latt translucent fargnyans

Létt blaaktigt porslin med hogre opalescens translucens
Mjolkvit fargnyans porslin for anvéndning i molara
kuspar eller vitaktiga omraden

Mer translucent &n OPAL MI for anvdndning i
forhojningar i kantanslutningar och proximala omraden
Mer translucent &n OPAL WB for anvéndning i
forhojningar i kantanslutningar och approximala omraden
Mer translucent &n OPAL WE for anvéndning ocklusalt
pa molarer

Ett Iatt rodaktigt barnstensfargat porslin for
reproducering av emalj farger

Ett 14tt gulaktigt barnstenfargat porslin for reproducering
av emalj farger

Ett Iatt violet barnstensfargat porslin for reproducing av
emalj farger



@ {0 Enamel Effect (6 fargnyanser)
Porslin med translucent emalj effekt utan opalescens.

« T (Translucent) Porslin med hog translucens for anvandning | ytskiktet vid
tre-skikts tekniken

- BT (Blue Translucent) Blaaktigt translucent porslin

- PT (Pink Translucent) Rosaaktigt translucent porslin

+ GT (Grey Translucent) Graaktigt translucent porslin

- OT (Orange Translucent) Orangeaktigt translucent porslin

- T-Glass Det mest translucenta porslinet

B @) Cervical Trans (5 firgnyanser)
Dessa translucenta Cervikal porslin har en ndgot lagre branntemperatur &n Dentin porslin
eller konventionella cervikala pulver. De reducerar djupare translucenta skuggor
cervikalt och skapar en slat, jamn yta for perfekt kompatibilitet med vévnaden. De har hig
fluorescering.

- CT-A Orangeaktigt translucent porslin for anvandning med A fargnyans
gruppen blandad med CT-CL

- CT-B Gulaktigt translucent porslin for anvdndning med B fargnyans gruppen
blandad med CT-CL

- CT-R Rodaktigt translucent porslin for anvdndning med R fargnyansgruppen

blandad med CT-CL

- CT-W (White)  Ett obetydligt translucent porslin, anvéndes for att ge cervikala ytor
ljusare fargnyanser

- CT-CL (Clear) Translucent porslin

&

I 42 Color Effect (10 firgnyanser)
Dessa Effekt porslin kan anvidndas med eller utan Dentin porslin, efter 6nskemal.

- MP (Mamelon Pink)  Rosaaktigt porslin for reproducering av mameloner incisalt pa

unga patienters tander [
- Mlv (Mamelon Ivory) Elfenbensférgat porslin for reproducering av mameloner incisalt %
pa medelalders patienters tander =
- MY (Mamelon Yellow) Gulaktigt porslin for reproducering av mameloner incisalt pa =
adldre patienters tander 3
- RED (Red) Intensiv rosaaktig fargnyans %
- Y (Yellow) Intensiv gulaktig fargnyans %
- 0 (Orange) Intensiv orangeaktig fargnyans g
- G (Grey) Intensiv graaktig fargnyans i
- W (White) Intensiv vitaktig fargnyans
- Br (Brown) Intensiv brunaktig fargnyans
- Bl (Blue) Intensiv blaaktig fargnyans

I (3 Gum (4 fargnyanser)
Dessa rosa fargade porslin dr avsedda att reproducera tandkottsfarger. P.g.a. den lagre
brannings temperaturen jamfort med Dentin porslin, kan de anvdndas efter branning av det
vanliga porslinet sé att deformation av branning kan minimeras.

- Gum-LP (Gum Light Pink)  Léattare rosaaktig tandkottsfarg nyans
- Gum-DP (Gum Dark Pink)  Morkare rosaaktig tandkottsfarg nyans
+ Gum-V (Gum Violet) Violet tandkottsfarg nyans

» Gum-Or (Gum Orange) Orange-rosaaktig tandkottsfarg nyans
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I { Correction (3 fargnyanser)
Kan anvédndas i sma kvantiteter for korrektion efter konturering eller sjélv glazing (glasering).
Branningstemperatur for det har porslinet &r 150°C ldgre an det for Dentin porslin, vilket
minimerar deformationen efter branning.
-ADD-ON B  Férgnyans A3B Dentin korrigerings porslin
- ADD-ONT  Translucent porslin for korrigering av emalj omraden
+ CPM FINE  Porslin med finare partikelstorlek & ADD-ON B. For justering av

kantanslutningen efter sjélv glazing

[ {5 VINTAGE MP Opaque Liquid
Opak vétska for justering av viskositeten pa VINTAGE MP Opak pastor.

[ 46 VINTAGE Mixing Liquid
Blandningsvétska for VINTAGE MP porslin (med undantag for VINTAGE MP Opak pasta),
anvandes for forbattrade hanteringsegenskaper vilket forenklar uppbyggnaden.

[ (D VINTAGE Mixing Liquid-HC
Denna vétska anvédndes for att mojliggora ideal hantering av porslin. Antingen anvdndes den
som den &r eller ocksa anvandes med destillerat vatten eller VINTAGE Mixing Liquid.

[ @® VINTAGE Margin Hardening Liquid
Blandningsvétska for skulderporslin. Vid torkning med en lufttork, hdrdar vdtskan porslinet i
kantanslutningen och gér det enklare att aviagsna metallskelettet fran den tand som utgor
brofastet.

[ 19 VINTAGE Margin Porcelain Isolation Liquid
Appliceras pa gipsmodellen for att mojliggora separation fran porslinet.

[ 00 VINTAGE CPM Modelling Liquid
Blandningsvatska for korrigerings och kantanslutningsporslin.



I 3-3 Forpackning (Komponerade set)

| VINTAGE MP Standard Set

- Base Opaque (1 fargnyans, 5g) BASE

- Shade Opaque (8 fargnyanser, 5g) A10, A20, A30, A3.50, A40, B20, B30, C20

- Cervical (3 fargnyanser, 15g) AC, BC, CC

- Body (8 fargnyanser, 15g) A1B, A2B, A3B, A3.5B, A4B, B2B, B3B, C2B

- Opaque Dentin (8 fargnyanser, 15g) OD-A1, OD-A2, OD-A3, OD-As.5, OD-A4, OD-Bz,
0D-B4, OD-C2

- Opal (4 fargnyanser, 15g) OPAL 57, OPAL 58, OPAL 59, OPAL 60

- Opal Effect (1 fargnyanser, 15g) OPALT
- Correction (2 fargnyanser, 15g) ADD-ON T, ADD-ON B
- VINTAGE MP Opaque Liquid 3ml /1 bottle

I Whitening Set

- Base Opaque (1 férgnyans, 5g) BASE
- Shade Opaque (4 fargnyanser, 5g) Wo0, W10, W20, W30

- Body (4 fargnyanser, 15g) WoB, W1B, W2B, W3B

- Opaque Dentin (2 fargnyanser, 15g) OD-N, OD-Wo

- Opal (3 fargnyanser, 15g) OPAL 55, OPAL 56,
OPAL 57

- Opal Effect (1 fargnyans, 15g) OPALT

- VINTAGE MP Opaque Liquid 3ml /1 flaska

I Enamel Effect Set

- Opal Effect (9 fargnyanser, 15g) OPAL T, OPAL SL,
OPAL WE, OPAL MI,
OPAL WB, OPAL OC,
OPAL AM-R, OPAL AM-Y,
OPAL AM-V

- Enamel Effect (5 fargnyanser, 15g) BT, OT, PT, GT, T-GLASS

- Cervical Trans (5 fargnyanser, 15g) CT-CL, CT-W, CT-A,
CT-B, CT-R
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I Color Effect Set

- Color Effect (10 fargnyanser, 15g) W, O, Br, Y, Bl, G, MP, MY,

Mlv, RED
- Gum (4 fargnyanser, 15g) Gum-LP, Gum-DP, Gum-V,
Gum-Or
I Margin Porcelain Set
- Margin (13 fargnyanser, 15g) WoM, AiM, A2M, AsM, A3.sM, A4M, rootAM,
B2M, BaM, C2M, CsM, DsM, NM
- Margin Effect (7 fargnyanser, 15g) CLM, LPM, DPM, MLM, MDM, OrM, BrM
- Correction (2 fargnyanser, 15g) ADD-ON B, CPM FINE
- VINTAGE CPM Modelling Liquid 3ml /1 flaska
- VINTAGE Margin Hardening Liquid 50ml / 1 flaska

- VINTAGE Margin Porcelain Isolation Liquid 7ml /1 penna

®

| Starter Sets
® , "
@ A2 Fargnyans A3 Fargnyans
% - Base Opaque (1 fargn., 5g) BASE - Base Opaque (1 fargn., 5g) BASE
= - Shade Opaque (1 fargn., 5g) A20 - Shade Opaque (1 fargn., 5g) A30
3 - Cervical (1 fargn., 15g) AC - Cervical (1 férgn., 15g) AC
& - Body (1 férgn., 15g) A2B - Body (1 fargn., 15g) A3B
S - Opaque Dentin (1 fargn., 15g) OD-A2 - Opaque Dentin (1 fargn., 15g) OD-A3
% - Opal (1 fargn., 15g) OPAL 58 - Opal (1 fargn., 15g) OPAL 59
i - Opal Effect (1 fargn., 15g) OPALT - Opal Effect (1 fargn., 15g) OPALT

- VINTAGE MP Opaque Liquid 3ml/1 flaska - VINTAGE MP Opaque Liquid 3ml/1 flaska
- VINTAGE Mixing Liquid 20ml/1 flaska - VINTAGE Mixing Liquid 20ml /1 flaska




| Individuella produkter

® Base Opaque 1 fargnyans, 5¢

® Shade Opaque 21 fargnyanser, 5¢g

® Opaque Effect 7 fargnyanser, 15g

® Cervical 4 fargnyanser, 15g, 50g
® Margin 20 fargnyanser, 15g

® Body 21 fargnyanser, 15g, 50g *
® Opaque Dentin 13 fargnyanser, 15g, 50g
® Incisal 4 fargnyanser, 15g, 50g *
® Opal 6 fargnyanser, 15g, 50g *
® Opal Effect 9 fargnyanser, 15g, 50g *
® Enamel Effect 6 fargnyanser, 15g, 50g *
® Color Effect 10 fargnyanser, 159

® Cervical Trans 5 fargnyanser, 15g

® Gum 4 fargnyanser, 15g

® Correction 3 fargnyanser, 15g

® VINTAGE MP Opaque Liquid 3ml

® VINTAGE Mixing Liquid 50ml, 500ml

® VINTAGE Mixing Liquid-HC 50ml, 500ml

® VINTAGE Margin Hardening Liquid 50ml

® VINTAGE CPM Modelling Liquid 3ml

® VINTAGE Margin Porcelain Isolation Liquid  7ml

*200g forpackningar finns i vissa utvalda fargnyanser

| Relaterade produkter

® VINTAGE Art
Ceramosonic S

VINTAGE Shade Guide
VINTAGE Gumy

SHOFU Porcelain Brushes
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@3 APPLIKATION

| 41 VINTAGE MP Fargnyans karta

Tabell 1 — Bas fargnyanser

Férgnyans Al | A2 | A3 | A35 | A4 | rootA
Base Opaque BASE
Shade Opaque A10 A20 A30 A350 A4O | rootAO
q A3B:2 |AzsB:1 | A4B:1
Cervical - ~ | 'Ac1 | ACi1| Aci1| AC
Body A1B A2B A3B A35B A4B | rootAB
OPAL59:1
Opal OPAL57 | OPAL58 | OPAL59 OPALE0:1 OPALB0 | OPAL60
Incisal 58 58 59 59 60 60
Translucent T
Fargnyans Bt | B2 | B3 | B4
Base Opaque BASE
Shade Opaque B1O B20 B3O B4O
. B _ B3B :1
Cervical 50 -1 BC
Body BiB B2B B3B B4B
Opal OPAL57 | OPAL58 | OPAL59 | OPAL6BO
Incisal 57 58 59 60
Translucent T
Férgnyans Ci | c2 | c3 | c4
Base Opaque BASE
Shade Opaque C10 C20 C30 C40
. . CoB:2 | C3B:1
Cervical oo 1 oC 1 cC
Body CiB C2B C3B C4B
Opal OPAL58 | OPAL58 | OPAL59 | OPAL6GO
Incisal 58 58 59 60
Translucent T




Fargnyans D2 | D3 | D4
Base Opaque BASE
Shade Opaque D20 D30 D40
. DoB : 1 D3B:1 | DC: 2
(Cemiez! DC:1 | DC:1 | BC: 1
Body D2B DsB D4B
Opal OPAL58 | OPAL59 | OPAL6GO
Incisal 59 60 59
Translucent T

Tabell 2 — Vitgorande fargnyanser

Férgnyans wo [ wi | w2 | wa
Base Opaque BASE
Shade Opaque WoO W10 W20 W30
Cervical — — — —
Body WoB W1B W2B Ws3B
OPAL56 : 2| OPAL56 : 1
Opal OPALS5 | OPALS6 | hpa 57 1|0PALS7 - 2
Tabell 3 — Opak Dentin
0 1 2 3 &5 4 root
A — OD-A1 OD-A2 OD-A3 OD-Ass5 OD-A4 | OD-rootA
_ OD-N: 1 OD-B2: 1 B i .
& obB2: 1| OPB2 lopps: 1 OD-B
_ OD-N : 1 OD-C2: 1 _ ) _
c op-cz: 1| 9P |opca: 1 ob-cs
B B OD-N : 1 i B OD-Ds3: 1 B
o oD-Ds:1| OPD2 OD-Ba : 1
OD-Wo:2 | OD-W : 1 B B B
W | ObWo 175 N'T | opnie | 9PN
Tabell 4 — Skulderporslin
0 1 2 3 B85 4 root
A — A1M A2M AsM A3.sM AaM rootAM
. NM : 1 BaoM : 1 B _
£ BoaM - 1 B2M BaM - 1 BaM
_ NM : 1 CoM : 1 _ _
c CoM - 1 CM G - 1 CaM
_ _ NM : 1 _ DsM : 1 _
o DaM : 1 DaM BaM : 1
WoM:2 | WoM : 1 _ _ _
L WoM NM:1 | NM:2 NM
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I 4-2 Preparationer fére anvéndning

Forbehandling av metallskelettet

Forbehandling av metallskelettet ger en vasentligt forbattrad bindningsstyrka mellan
porslin och metall.

Folj metalltillverkarens instruktioner for férbehandling av metallen, oxidering och
rengoring.

I 4-3 Applicering

Skiktningsdiagram vid anvéndning av Opal Incisal (2-skikts teknik)

OPAL ENAMEL
BODY

OPAQUE

METAL

/)

CERVICAL

Skiktningsdiagram vid anvandning av Incisal (3-skikts teknik)

TRANSLUCENT
INCISAL
BODY

OPAQUE

CERVICAL



Opak application

1 Applikation of Base Opaque
Blanda Bas Opak tilrdckligt vdl med en
plast spatel fore anvdndning.
Dosera tillrdcklig méngd pa ett glas
blandningsblock. Applicera ett tunnt
lager med en flat pensel etc. for att
gora rent metallytan och brénn. Varsam Tillblandning av pasta Applikation av Base Opaque
kondensering med Ceramosonic
kondenserare forbattrar bindningen till
metallskelettet.

Om metall fargen inte gick att maska bort efter forsta branningen, skall det justeras
med foljande applikation av fargnyansen Opak.

2 Applikation av Shade Opaque
Blanda Pasta Opaken tillrackligt vl
med en plast spatel fore anvdandning.
Dosera en lagom mangd pa ett glas
blandningsblock. Applicera Opak pastan
med en flat pensel etc. for att tacka

metallskelettet och brann. Tillblandning av pasta Applikation av Shade
Opaque

1. Rengor spateln eller borsten som skall anvdndas for att fordela materialet och
avlagsna noggrannt allt dverskott av vatten. Fordela tillrdcklig mangd av pastan
och blandningsvétskan. Se till att inget dverskott av pasta eller vitska kommer
tillbaka i burken.

2. Blanda pastan tillrickligt mycket med en ren spatel och dosera pa ett glas
blandningsblock. S&tt pa locket ordentligt efter férdelning av material.

3. Anvénd VINTAGE MP Opaque Liquid for justering av pastans viskositet. Blanda inte
med vatten eller andra blandningsvétskor.

4. Torka vatskekomponenterna i Paste Opaque vél fore branning.

&
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Justering av grundfarg nyansen

Justera grundfarg nyansen av de Opaka materialen med

VINTAGE Art (fldckvis infargning) efter branning. Anvand

féljande fargnyanser for flackvis infargning (AS, BS, CS,

DS, RS) cervikalt, och BI (Bla), G (Gra) eller BI-G (Bla

Grd) incisalt. Justering av
grundfdrgnyansen

3 Applicering av Cervical porslin
For att jamna ut fargnyanserna cervikalt,
blanda det cervikala porslinet enligt det
rekommenderade blandningsférhallandet
och bygg upp i en crescent bagform.
Tjockleken beror pa den 6nskade

effekten och utrymmet. Applicering av Cervical
porslin
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4 Applicering av Body och Enamel porslin

@ Applicering av Body porslin
Den forsta Dentin uppbyggnaden skall goras mot den slutliga anatomiska uppbyggnaden
av tanden. Efter kondensering, kan man arbeta mot den exakta dimensionen av dentin
uppbyggnaden genom att skédra ned Dentin porslinet.

Applicering av Dentin porslin

@ Skar ned Dentin porslinet labialt
- Skér ned Dentin porslinet labialt for att sakerstélla utrymme for Emalj porslin.
- Skér ned till 1/3 punkt fran den incisala toppen f6ljt av nedskarning till 2/3 punkt fran den
incisala toppen.
- Skér ned den approximala ytan lingualt for att sdkerstélla utrymme for Emalj porslin.
- Applicera mameloner (fingerliknande) struktur pa den nedskurna delen av Dentin porslinet
och justera ytan med hansyn till tandens vridning etc.

Nedskarningen skall géras med hénsyn till uppbyggnaden av naturligt dentin som
bestar av tre delar, incisalt, centralt och cervikalt.

Nedskéarning av Dentin porslin Mamelon struktur

@ Uppbyggnad av Emalj Porslin (Med Opal porslin)

- Applicering av Opal porslin labialt:

Applicera Opal porslin pa Dentin porslinet. Observera att Opal

porslinet maste vara dverdimensionerat for att kompensera for

krympningen vid branningen.

- Applicering av Opal porslin lingualt: Applicering av Emalj porslin
Skar ned det linguala incisala skéret for att bekrafta formen

pa dentinet. Bygg upp det nedskurna linguala skaret med Opal

porslin.

Nedskérning lingualt Applicering av Emalj porslin



- Applicering av Emalj porslin aproximalt:
Avldgsna metallskelettet fran modellen for att bygga upp Emalj
porslin aproximalt och kondensera.

Applikation i proximala
utrymmen

1. Tack alla ytor

Tack de labiala, linguala, incisala
och aproximala ytor med Opal
Porslin. Tack hela ytan med Opal
Porslin for att skapa djup och

translucens i férgen. Genomskarning av varje skikt

2. Kondensering
Anvénd Ceramosonic kondenserare for mer effektiv kondensering och kontroll mot
krympning.

5 Brinning
Efter fardig uppbyggnad, justera formen och avldgsna dverskottet
av porslin cervikalt med en torr borste. Avlagsna det aterstdende
porslinet fran insidan pa metallskelettet och brann.

&

Efter brénning
6 Konturering
Konturera enligt foljande konventionella metod:
Efter brdnning, konturera restaurationen med SHOFU Dura-Green stenar och / eller Diamant
spetsar och / eller polerare fran CeraMaster Finishing & Polishing Kit.

NOILVYMITddV @

Konturering

7 Finishering
Efter konturering, rengor restaurationen med ultraljud eller &ng rengdring, Vid behov kan
hela restaurationen individualiseras eller fargnyansen justeras med VINTAGE Art (fldckvis
infargning), glaseras och brannas.

Bekréftelse av fargen och fargpunkten Finisherad krona
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I 5-1 Margin Porcelain

I Design av metaliskelettet
Om ett skulderporslin helt av porslin behdvs, sa skall
metallskelettet avlagsnas labialt | den cervikala delen for
att fa ett tlirdckligt utrymme for ett skulderporslin pa
0.5-0.7 mm. Styrkan p& PFM restaurationen beror till
stor del pa metallskellettet.

Design av metallskelettet

I Applicering av Margin Porcelain Isolation Liquid
Applicera ett lager av Margin Porcelain Isolation Liquid i
kantanslutningen pé gipsavgjutningen.

Applicera ett lager Margin Porcelain Isolation Liquid i
kantanslutningen pé arbetsmodellen och avlédgsna
oOverskottsvatska med tryckluft. Om Margin Porcelain
Isolation Liquid appliceras i for stora mangder kan insidan
av restaurationen bli svart efter branningen.
Applicering av Margin
Porcelain Isolation Liquid
I Férsta uppbyggnaden

Placera det opaka metallskelettet pa den separerade gips avgjutningen och applicera Skulder
porslin, blanda med VINTAGE Margin Hardening Liquid och kondensera. Efter konturering, torka
med en hartork och avldgsna kronan fran arbetsmodellen och brann.

®

Applicering Kondensering Justering med borste Torka med varmluft

I Andra uppbyggnaden
Efter branning, applicera ytterligare Skulder porslin dar sa ar
nodvindigt och kondensera det. Avldgsna kronan fran
arbetsmodellen och brénn. Upprepa proceduren om det ar
nddvandigt for att fixera kantanslutningen.

Andra applikationen

[ CPM FINE
CPM FINE anvéndes efter sjélv glazing. Bygg upp kantanslutningsomradet med CPM FINE efter
sjélv glazingen. Avldgsna dverskott av porslin genom att forsiktigt pressa kronan mot den
separerade gipsmodellen. Efter bekraftad passform skall dverskottsporslinet avlidgsnas med en
borste och bldsas torrt med en hartork.
Avldgsna kronan och brénn. Efter brénning,
polera kantanslutningsomradet med
SHOFU Ceramiste eller CeraMaster och
finishera med Dura-Polish Dia.

NITSHOd AV H3dAL YMIT0 HO4 AYH YMSINYIL @

Applicering av CPM FINE Tryck ut dverskottsporslin




I 5-2 Cervical Trans

Cervical Trans appliceras cervikalt med hansyn till fargnyans reproduktionen cervikalt och vdvnads
kompatibiliteten. Den har lagre brann temperatur &n Emalj porslinet for att ge en finare yta efter sjélv
glazing. Fluorescencen dr ocksd hogre an den for Emalj porslin och tillrécklig fluorescence erhalles
aven med ett tunnt lager.

OPAL ENAMEL
BODY

OPAQUE

Cervical K
Trans ‘

CERVICAL

Avsluta

Jamforelse av fluorescence cervikalt

I 5-3 Correction

I (D Om uppbygnaden visar sig otillricklig efter kontureringen
Konturera och rengor ytan med anga eller ultraljuds bad och applicera korrektions porslin
pa det otillrackliga omradet. Bréann i luft for sjélv glazering.

[ (2 om uppbyggnaden visar sig otillricklig efter sjilva glaseringen
Applicera Correction porslin lite mer &n vanligt och brann i luft.
Efter branning, konturera den uppbyggda delen och polera med SHOFU Ceramiste eller
CeraMaster foljt av Dura-Polish Dia.

Om det saknas mycket uppbyggnad, bygg upp Dentin och Emalj porslin
och brann.

| 5-4 Gum

Bygg upp det individuella Gum porslinet pa det aterstdende opaka metallskelettet och brann.
Brann temperaturen pa Gum porslin ar 20°C ldgre an Dentin porslin for att minimera deformationen av
de aterstaende brinda porslins restaurationerna.

&
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@ TEKNISKA SPECIFICATIONER

I 6-1 Fysiska egenskaper

1 Termisk expansions koefficient och grad antal vid 6vergangen till glas

Termisk expansions Overgangspunkt till
koefficient (25-500 °C) glas (°C)
2. Branning Sy
Base Opaque 4. Branning 11.5x 10°K 598
2. Brénning o
Shade Opaque 4. Branning 12.4 x 10K 594
2. Brénni
Margin r?nn!ng 13.0 x 106K 594
4. Brénning
2. Brénning St
Body 4. Branning 12.3x 10K 557
2 Branni
Cervical Trans rénn!ng 12.9 x 108K 548
4. Brénning
Correction 2. Br?nn!ng 1.7 x 106K 528
4. Brénning

2 Losbarhets Test (ISO specifikation nedan 100 pg/cm?)

Losbarhets varde (pg/cm?)

Body, Enamel

31.7




| 6-2 Brannings schema

Torkning &
forupp- Temperatur
varmnings | hojningstid Brannings schema
start i ugn (°C /min.)
(min.)
Base Opaque 5~ 50~60 500C 940~960TC  2min
Shade Opaque 5~7 50~60 M
500C 920~940C 1~2mi
Margin 5~7 50~60 //T
650C 920~940TC
Cervical 5~7 50~60 -
650C 880~900C
Opaque Dentin, Body,
Opal, Opal Effect, /%
Enamel Effect, Incisal, 5~7 50~60 650 900~920T
Cervical Trans
Sjélv glaze 5~7 50~60 6500 8809000
Gum (Forsta) 5~7 50~60 - -
650C 880~900C
Gum glaze 5~7 50~60 /‘
650C 860~880T
Korrektion (Forsta) 5~7 50~60 /‘
450T 750~770T
Korrektions glaze 5~7 50~60 /‘
450C 750~770C

=11 Vacuum brénning

=1 Luft brdnning

- Var vénlig se denna information som en rekommendation av vérden.
Om ytan transparansen, och graden av glansig yta inte verenstammer med
branningsresultatet som astadkommes under normala forhallanden, s maste
branningsproceduren justeras | enlighet ddrmed. Branningsforhallandena kan variera

beroende pa olika design och voltantal pa olika porslinsugnar. Det &r viktigt att

testa branningsresultaten forst innan porslinet anvéandes till riktiga restaurationer.

+ Vid fall med generds anvandning av Opak porslin, stéll in langre torknings och
foruppvarmningstid vid starten i ugn for att branna de flytande komponenterna

ordentligt.
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FELSOKNING

Opaque
Problem Orsak Ldsning Att observera
Bubblor Forekomst av porositeter | Om porositeterna &r stora, Om metallskelettet har porositeter dar

i metallskelettet

gor ett nytt metallskelett.
Om porositeterna dr sma slipa av
ytan.

Opakt porslin inte kan appliceras blir
porositeterna sma hal pa opak skiktet.
Luften i halen blir uppvarmd och
expanderar vilket resulterar i att det
skapas luftbubblor

Pastan innehaller vatten

Vid justering av pastans viskositet,
spad ut med VINTAGE MP Opaque
Liquid. Vid applicering av Opak
porslin med en borste, avldgsna
noggrannt allt dverskottsvatten i
borsten | forvég.

VINTAGE MP Opaque Liquid innehaller
organiska komponenter och har dafor
en annan tork temperatur och tid &n
vatten.

Torkningstiden ar for kort

Torkningstiden skall séttas till ett
minimum av 5 min.

VINTAGE MP Opaque Liquid innehaller
organiska komponenter.

Torkningstemperaturen
ar for hog

Folj torkningstiden specificerad i
bruksanvisningen. Vid anvéndning
av en ugn med termoelement
monterat pa sidan av
torkningsbordet, skall
torkningstemperaturen sdnkas
med 100 °C jamfért med vad som
star i denna bruksanvisning.

+ Brénning temperaturen varierar
beroende pa den ugn som anvindes.
Kontrollera visuellt brannings
forutsattningarna fore sjélva
brénningen.

« Kolla den Opak applicerade ytan efter
branning. | de fall da konvexa delar
observeras skall de korrigeras for att
undvika blasor orsakade vid ytterligare
brénning och glaze brénning.

Ateranvéindning av torkad
pasta

Anvénd ny pasta.

Om pastan torkar pa blandningsbloc-
cket, byggs luft in i pastan som blir till
luftblasor nér pastan brannes.

Otillracklig vacuum
function i ugnen

Kontrollera instéliningen av
brénning programmet. Kontrollera
ugnens vakuum.

Vid brénning med otillréckligt vakuum,
blir luftbubblor kvar i gransytan mellan
metallskelettet och det Opaka porslinet.
Sedan expanderar luftbubblorna nar
Dentin porslinet brannes.

Opak lagret har rest sig

Porsinet byggdes inte
upp tillrackligt snabbt
efter forbehandlingen av
metallskelettet

Applicera och brann Opak
porslinet omedelbart efter
behandlingen av metall ytan.

Bygg upp porslinet omedelbart efter
behandlingen av metall ytan for att
undvika vikande bindnings styrka.

Otillracklig installning av
Brénnings schemat

Kontrollera torkningstemperatur
och tid.

Om torkningstemperaturen &r for hog
och torkningstiden ar for 14g sa kan det
resultera i att sméltningen bérjar incisalt
vilket resulterar i krympning.

Sprickor pa ytan

Opak skiktet &r ojamnt
eller for tjockt

Bygg upp enhetligt

Torkningstiden ar for kort

Forlang torkningstiden

Om tjockleken pa Opak skiktet inte &r
jamn sa uppstar det sprickor.

0jamn fargnyans efter
branning

Pastan absorberar vatten

Vid justering av pastans viskositet,
spad ut med VINTAGE MP Opaque
Liquid. Vid applicering av Opak
porslin med en borste, avldgsna
noggrannt allt dverskottsvatten i
borsten | forvag.

Lyster pa ytan efter
branning

Torkningstemperaturen
ar for hog

Sénk torkningstemperaturen.

Gul missfargning

Paverkad av
komponenterna i
legeringen

Kontrollera metall innehallet.

Om legeringen innehaller silver, vélj den
vars silver innehall &r 30% eller lagre.

Mark fargnyans

Opak skiktet ar for tunnt

Légg ett tjockare skikt Opak.




Body, Enamel och Translucent

Problem

Orsak

Ldsning

Att observera

Forekomst av ytliga
mikrosprickor efter
branning

Torkningstiden ar forlang

Korta ned torkningstiden

Pasta tjockt material kan ge sma
sprickor nar det torkar. De sma
sprickorna &r kvar efter branningen
vilket resulterar i ytliga mikrosprickor.

Explosiva sméllar efter
brénning

Torkningstiden &r for kort

Forlang torkningstiden

Porslin hettas upp snabbt i ugnen. Om
det &r kvar ett dverskott av vétska p.g.a.
otillrdcklig torkning, kan vétskan koka

vilket orsakar explosion i porslinetinifran.

Forsta brannda skiktet
reste sig

Kontrollera
kondenseringsmetoden

Reducera frekvensen av
kondensering.

Kondensera den cervikala delen
tatare och mindre tat incisalt.

Vid for mycket kondensering blir
tjockleken for tat vilket orsakar
separering fran metall skelettet.

Uppbyggnaden &r inte
ratt balanserad

Bygg upp labialt och lingualt med
samma tjocklek.

Om det &r en stor skillnad | tjocklek av
porslin labialt och lingualt kan porslinet
krympa mot den yta dér porslinet ar
tjockare.

Bonding misslyckades
efter ytterligare branning

For mycket lyster pa ytan
pa grundporslinet

Slipa ytan pa grundporslinet for att
avldgsna lystern.

Bubbel form

Opaka skikt har bubblor

Fore applicering av Dentin
porslinet, kontrollera Opak skiktet
och korrigera felaktigheterna.

Om Opaka skiktet har luftbubblor s&
utvidgar de sig vid branning vilket leder
till bubblor | Dentin porslinet.

Brénnings temperaturen
ar for hog

Sank brannings temperaturen.

Porslinet ar kontaminerat

Avldgsna det som dr kontaminerat.
Forlang torktiden lite grann.

Gulaktig missfargning

Péverkad av

Kontrollera metall kompositionen.

Om legeringen innehaller silver, vélj en

komponenterna i som har ett silverinnehall om 30% eller
legeringen lagre.
Otillrécklig Lytser efter Brénnings Kontrollera branningstemperaturen | Efter polering av ytan pa protesen

glasering

Temperaturen &r for lag

Rengdr noggrannt med dnga eller
ultraljud.

Porslinet har matta farger

Porslins pulver blandas
med varandra under
uppbyggnade

Undvik 6verdriven vibrering eller
kondensering under
uppbyggnaden. Brénn Dentin och
Emalj (translucenta skikt) separat.

Graden av vakum i
ugnen &r lag eller
otillfredsstéllande

Kontrollera ugnens vakum
kapacitet.

Otillfredstallande
torkningsprocess

Kontrollera torkningsprocessen.

Det gér inte att fa fram
den dnskade fargnyansen

Opak lagret ar for tjockt

Légg ett tjockare opaklager.
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